
 

I. Algemene opmerkingen en informatie 
 

 

Controleer voor aankoop het applicatielabel om er zeker van te zijn dat het mozaïek geschikt is 

voor het beoogde doel. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor klachten bij een foutieve 

installatie. Zorg ervoor dat het mozaïek altijd uit een uniforme productiebatch komt (zelfde 

bakkleur). Klachten dienen altijd vóór de installatie te worden gemeld. Reeds geleverde 

goederen zijn uitgesloten van ruiling en reclamering; Eventuele vervolg- en installatiekosten 

worden niet vergoed. 

 

Voor het leggen, voegen, beschermen en reinigen mogen uitsluitend producten worden 

gebruikt die geschikt zijn voor het betreffende mozaïek, het beoogde gebruik en de 

ondergrond. Neem contact op met de fabrikanten van de bouwchemische producten of vraag 

advies aan specialisten. 

 

Voordat met de installatie wordt begonnen, moet het mozaïek droog worden gelegd om de 

kwaliteit te controleren en mogelijke kleurverschillen, maatafwijkingen, verkleuringen en 

beschadigingen te voorkomen. Voor een harmonieus geheel kunt u mozaïekmatten uit 

verschillende dozen mengen. Lichte afwijkingen in kleur en afmetingen zijn mogelijk vanwege 

materiaal- en productieredenen. Als een mozaïeksteen loslaat van het net, kan deze opnieuw 

worden vastgezet met secondelijm of geschikte tegellijm. Voor defecte stenen kunt u het 

berekende afvalpercentage van circa 5-10% aanhouden. Schade aan individuele stenen is geen 

reden om de hele mozaïekmat te vervangen. 

 

Houd er rekening mee dat natuursteenmozaïeken/tegels een natuurproduct zijn. Ze vertonen 

natuurlijke kleurvariaties, kleine holtes, ertsinsluitsels en wateraders die door geologische 

processen in de loop van miljoenen jaren zijn gevormd. In tegenstelling tot keramische 

producten zijn kleurverschillen normaal omdat het een natuurlijk materiaal is. Ook in 

getrommelde natuursteenmozaïeken kunnen kleine beschadigingen voorkomen. 



 

Lees vóór elke stap zorgvuldig alle instructies voor de gebruikte materialen. Voer altijd een 

proefopstelling uit – inclusief het voegen – met behulp van een mozaïekmat om de 

compatibiliteit van de gebruikte producten te garanderen. Ga pas verder met de installatie als 

er geen gebreken zijn gevonden. 

 

Voor een optimale verwerking adviseren wij u om mozaïektegels en bouwchemische producten 

minimaal 24 uur voor het aanbrengen op een droge plaats in de te verwerken ruimte te 

bewaren. Hierdoor kan het materiaal zich aanpassen aan de optimale verwerkingstemperatuur 

van ongeveer 20°C. 

 

Bij bedrukte of gespoten mozaïekoppervlakken en bij mozaïeken van aluminium, roestvrij staal 

en koper moet extra voorzichtigheid worden betracht. Zorg ervoor dat u geen kleeffolie, 

plakband, etiketten of andere materialen op het oppervlak aanbrengt of verwijdert. Vooral bij 

aluminium, roestvrij staal en kopermozaïek kunnen er bij het aanbrengen van kleefstoffen 

lelijke resten achterblijven die moeilijk te verwijderen zijn en de metalen oppervlakken kunnen 

beschadigen. Vooral bij metaalmozaïek kunnen krassen of deuken ontstaan als lijmresten niet 

goed worden verwijderd. Bij bedrukte of gespoten mozaïekoppervlakken kan het verwijderen 

van de lijm ook de delicate, extravagante en kleurrijke afdrukken beschadigen. Dit kan 

resulteren in kleurverlies of lelijke vlekken die het esthetische uiterlijk van het mozaïek 

negatief beïnvloeden. Om de kwaliteit en het uiterlijk van de mozaïeken te behouden, moet u 

voorkomen dat ze in contact komen met kleefstoffen. Behandel alle soorten mozaïek met de 

grootst mogelijke zorg en zorg ervoor dat er geen schadelijke afbladdering of onjuiste 

behandeling plaatsvindt die het oppervlak beschadigt. 

 

 

 

II. Substraat en snijvlak 
 

 

De ondergrond moet vast, glad, waterpas, draagkrachtig, droog en stofvrij zijn. Eventuele 

oneffenheden moeten altijd voor de installatie worden geëgaliseerd. Witte oppervlakken 

moeten worden voorbereid met een witte, flexibele lijm. Na een voldoende lange droogtijd 

moet het oppervlak geschuurd worden met een slijpsteen. Zuig vervolgens het vrijgekomen 

schuurstof grondig op. Gladde of zeer dichte oppervlakken moeten ruw gemaakt worden om 

een betere hechting te garanderen. 

Ondergronden op cement- of mineraalbasis (bijv. dekvloer, pleisterwerk, gipsplaten) moeten 

vooraf worden gegrond met een geschikte primer. Voor dragende elementen van hard schuim 

is het aanbrengen van een grondlaag doorgaans niet nodig. 

 

Het mozaïek snijden 

Gebruik bij het snijden gereedschap dat geschikt is voor het betreffende mozaïekmateriaal. 

Tip: Verminder het snijwerk door een slimme planning (zie ook het hoofdstuk ‘Montage’), 

omdat dit het risico op materiaalbeschadiging of breuk vergroot. Om beschadigingen aan het 

mozaïek te voorkomen, gebruikt u voor het markeren tijdens het snijden uitsluitend niet-

permanente stiften. 

 

Mozaïek van aluminium, roestvrij staal en koper 

Het snijden en bewerken van aluminium, roestvrij staal en kopermozaïek vereist een 

nauwkeurige aanpak en het juiste gereedschap om een strak en professioneel resultaat te 

bereiken. Metaalmozaïeken bestaan vaak uit een dunne metaallaag op een keramische of 

kunststof kern, waarvoor speciale snijtechnieken nodig zijn. Leg het mozaïek eerst op een 

stabiele, antislip ondergrond en markeer de snijlijn met een watervaste stift of afplaktape om 

de gewenste snijrichting nauwkeurig aan te geven. 

Voor rechte sneden is een hoogwaardige tegelsnijder met diamantbeklede snijrol of een 

natsnijmachine ideaal. Met deze gereedschappen krijgt u nette randen en is de kans op 

beschadigingen aan de metaallaag minimaal. Voor kleine aanpassingen kunt u ook een 

metaalzaag met fijne tanden gebruiken. Werk langzaam en gelijkmatig om afbrokkeling of 

vervorming te voorkomen. 



Na het snijden moeten scherpe randen en oneffenheden zorgvuldig worden gladgestreken met 

een vijl of schuurpapier. Zo voorkomt u verwondingen en zorgt u ervoor dat het mozaïek 

naadloos aansluit op de aangrenzende stukken. Voor kleine aanpassingen zijn mozaïektangen 

met speciale inzetstukken voor metaal geschikt. Zorg ervoor dat u het materiaal voorzichtig 

bewerkt, anders kan de metaallaag loslaten. 

 

Glasmozaïek 

Het snijden en bewerken van glasmozaïek vereist zorgvuldig werk en het juiste gereedschap 

om een glad en nauwkeurig resultaat te bereiken. Begin met het plaatsen van het glasmozaïek 

op een stabiele en schone ondergrond. Markeer de snijlijn met een watervaste stift of 

afplaktape en gebruik een liniaal om ervoor te zorgen dat de lijn recht is. Voor rechte sneden 

wordt een tegelzaag met een diamant- of hardmetaalgecoat zaagblad aanbevolen, terwijl een 

watergekoelde glaszaag ideaal is voor complexere vormen. 

Snijd langzaam en gelijkmatig om splinteren te voorkomen en koel de snijkant indien nodig 

met water om oververhitting en scheuren te voorkomen. Na het snijden moeten de randen 

gladgestreken worden met fijn schuurpapier of een slijpsteen, om scherpe randen te 

verwijderen. Voor kleine aanpassingen kunt u een mozaïektang gebruiken. Werk in kleine 

stapjes om de schade tot een minimum te beperken. 

 

Kunst-/natuursteen en natuursteencombinatiemozaïek 

Het snijden en bewerken van kunststeen-, natuursteen- en natuursteencomposietmozaïek 

vraagt zorgvuldigheid en het juiste gereedschap om een schoon en egaal resultaat te bereiken. 

Natuursteensoorten zoals marmer, leisteen en travertijn zijn gevoeliger dan synthetische 

materialen en kunnen breken of rafelen als ze niet op de juiste manier worden behandeld. 

Daarom is het kiezen van de juiste technologie cruciaal. 

Begin met de voorbereiding: Leg het mozaïek op een stabiele en stroeve ondergrond en 

markeer de gewenste snijlijn met een potlood of afplaktape. Nauwkeurige markering is 

belangrijk om het snijden te vergemakkelijken. Voor het zagen van natuursteen of kunststeen 

worden natte zaagmachines met diamantgecoate zaagbladen aanbevolen, omdat deze nette 

zaagsneden mogelijk maken en oververhitting en afbrokkeling door waterkoeling voorkomen. 

Een hoogwaardige tegelsnijder is ook geschikt voor rechte sneden in steenmozaïek. Als 

alternatief kan een haakse slijper met bijbehorende diamant- en/of steenschijf worden 

gebruikt, hoewel de slijpresultaten dan wel minder nauwkeurig zijn dan bij andere 

slijpmethoden. Bij zeer delicate en dunne stenen kunnen kleine handgereedschappen, zoals 

een mozaïektang, worden gebruikt om de afzonderlijke stukjes weer op de juiste maat te 

krijgen. 

Na het snijden moeten de snijranden worden geschuurd met schuurpapier of een schuurblokje 

om scherpe randen glad te maken en het uiterlijk te verfijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Verhuizing 
 

 

Het leggen van mozaïekmatten vereist een zorgvuldige planning om een consistent en 

professioneel resultaat te bereiken. Begin met het kiezen van een geschikt startpunt. U moet 

rekening houden met de afmetingen van de mozaïekmatten en het gewenste uiterlijk. Plan het 

zo dat er zoveel mogelijk hele matten kunnen worden gelegd en dat er op minder opvallende 

plekken, zoals randen of hoeken, gesneden stukken worden gebruikt. Door de matten eerst 

droog te leggen, kunt u de positie van de matten controleren en een gelijkmatige afstand 

tussen de matten garanderen. Houd rekening met de voegbreedte tussen de mozaïeksteentjes 

en de matten, zodat een egaal geheel ontstaat. Markeer het installatiegebied met lijnen of 

geleiders om een nauwkeurige uitlijning van de mozaïekmatten te vergemakkelijken. 

 

Het voorbereiden van de lijm 

De legmortel of lijm mag niet te vloeibaar zijn om te voorkomen dat de matten gaan schuiven. 

Gebruik een lijm die geschikt is voor mozaïek en de betreffende ondergrond, bij voorkeur op 

witte basis om doorschijnendheid te voorkomen. Breng de lijm aan op kleine oppervlakken. De 

lijm mag niet opdrogen voordat de matten zijn geplaatst. Een getande lijmkam, waarvan de 

tandvorm en -grootte afgestemd zijn op de grootte van de steen en de voegdiepte, zorgt voor 

een gelijkmatige verdeling van de lijm. Strijk de lijm na het aanbrengen lichtjes glad, zodat er 

geen luchtbelletjes in de lijm komen en er geen lijm door de voegen of het rooster heen drukt. 

 

Het leggen van de matten 

Combineer mozaïekmatten uit verschillende dozen om kleurverschillen in balans te brengen en 

een harmonieus uiterlijk te creëren. Leg de eerste mat op de gemarkeerde lijnen en druk deze 

gelijkmatig in de lijm. Gebruik een rubberen plaat of rubberen rol om de stenen voorzichtig 

aan te tikken en waterpas te maken. Vermijd overmatige druk, aangezien dit het mozaïek kan 

beschadigen of de kleefbasis kan verschuiven. Werk snel om de lijm vers te houden en 

verwijder overtollige lijm direct, vooral van de voegen, om problemen bij het schoonmaken 

later te voorkomen. 

 

Integratie met andere materialen 

Indien het mozaïek in combinatie met andere materialen wordt gelegd, zorg er dan voor dat de 

dikte van het materiaal en de hoogte van de mozaïekmatten hierop zijn afgestemd. Indien 

nodig kan het nodig zijn de hoogte aan te passen met behulp van een klevende ondervloer of 

harde schuimplaten, om een vlakke installatie te garanderen. 

 

Eindinspectie en onderhoud tijdens de installatie 

Maak het oppervlak van het mozaïek regelmatig schoon tijdens de installatie om eventuele 

lijmresten te verwijderen. Hierdoor is de reiniging achteraf eenvoudiger en wordt schade aan 

het materiaal voorkomen. Zorg ervoor dat er geen lijmresten op de voorzijde opdrogen. Deze 

zijn namelijk lastig te verwijderen en kunnen het uiterlijk verstoren. 

 

Opmerkingen over nabewerking 

Laat de gelegde matten voldoende uitharden voordat u met het voegen begint. Het 

uithardingsproces van de lijm is van cruciaal belang om een duurzaam en stabiel resultaat te 

garanderen. Houd er rekening mee dat het minimaal 24 uur duurt voordat de lijm droog is, 

tenzij de fabrikant van de lijm specifiekere instructies geeft. 

Als u nauwkeurig te werk gaat en deze stappen volgt, bereikt u een nette, stabiele en visueel 

aantrekkelijke installatie van de mozaïekmatten. 

 

Gebruik uitsluitend mortel/lijm op witte basis, om te voorkomen dat de kleur doorschijnt. Zorg 

ervoor dat de lijm die u gebruikt geschikt is voor het betreffende mozaïek, het beoogde 

gebruik en de ondergrond. 

 

 

 

 

 



Mozaïek van glas/aluminium/roestvrij staal en koper 

Deze mozaïeken moeten worden aangebracht met een witte mortel/lijm 

(polymeergemodificeerd en hydraulisch snelhardend, C2FT of C2FTE volgens EN-classificatie) 

voor niet-absorberende materialen. Zorg ervoor dat u de nerfrichting van de mozaïekmatten 

behoudt, voor een uniform en harmonieus uiterlijk. 

 

 

Kunstmatig/keramisch/natuursteen en natuursteencombinatiemozaïek 

Deze mozaïeken moeten worden aangebracht met een witte mortel/lijm die geschikt is voor 

natuursteen (polymeergemodificeerd en hydraulisch snelhardend, C2FT of C2FTE volgens EN-

classificatie) voor absorberende materialen. 

 

 

Permanent nat gebied 

Mozaïek uitsluitend in permanent natte ruimtes (bijv. in zwembaden, douches of vergelijkbare 

vochtige ruimtes) aanbrengen met een chemisch bestendige reactieve harslijm (2-

componenten reactieve harsbindmiddel, R2T volgens EN-classificatie). Om ervoor te zorgen dat 

aan alle eisen wordt voldaan, adviseren wij u om voor overige geschikte materialen en 

specifieke instructies ook contact op te nemen met de fabrikant. 

Sommige zwembadmozaïeken hebben aan de voorzijde een papiergebonden oppervlak, dat 

speciaal is ontwikkeld voor een optimale hechting in de lijmlaag zonder luchtbelletjes. In plaats 

van een net aan de achterkant hebben deze mozaïeken een papieren ondergrond aan de 

voorkant. Hierdoor wordt gegarandeerd dat elke afzonderlijke mozaïektegel volledig contact 

maakt met de lijmlaag en wordt tegelijkertijd het risico op organische verontreiniging in het 

zwembadwater door het gaasmateriaal vermeden. 

Er bestaan echter ook zwembadmozaïeken die met een speciaal net aan de achterkant worden 

vastgelijmd, om biologische besmetting te voorkomen. Dit zijn hoogwaardige mozaïeken die 

met een speciaal, waterbestendig gaasmateriaal of epoxylijm worden verbonden. Houd er 

echter rekening mee dat alleen de installatie met aan de voorzijde met papier verlijmd 

mozaïek voldoet aan DIN EN 14411. Deze norm reguleert de eisen aan keramische tegels en 

platen, waaronder mozaïeken, die worden toegepast in permanent natte ruimtes, zoals 

zwembaden. 

Daarnaast zijn er specifieke aanbevelingen en technische gegevensbladen van de Duitse 

Mozaïekwerkgroep (AGM) of vergelijkbare beroepsverenigingen over het gebruik van dergelijke 

speciale mozaïeken in zwembaden. Vaak wordt ook aandacht besteed aan de eisen die aan lijm 

en voegmortel worden gesteld in permanent natte ruimten. 

Voor gedetailleerde eisen met betrekking tot de papiergebonden voorzijde of 

verwerkingsvoorschriften kan het nuttig zijn de documentatie van de fabrikant of aanvullende 

richtlijnen te raadplegen, zoals de ZDB-folder ‘Zwembadconstructie’. 

De verlijming van het papier aan de voorzijde zorgt voor een nauwkeurige en stabiele 

plaatsing, omdat de mozaïeksteentjes tijdens de installatie worden vastgezet. 

Belangrijk: De zijde met de papieren omslag is de voorkant van het mozaïek. 

Na het aanbrengen moet het behang volledig verwijderd worden, voordat het mozaïek in 

contact komt met water. Maak hiervoor het papier lichtjes vochtig en trek het er voorzichtig af 

nadat de lijm voldoende is uitgehard. Verwijderen dient te gebeuren na de aanbevolen 

droogtijd van de lijm om een optimale hechting van de mozaïeksteentjes en een langdurige 

bestendigheid tegen vocht en chemische invloeden te garanderen. 

Laat de mortel/lijm na het aanbrengen minimaal 24 uur drogen voordat u voegmiddel 

aanbrengt. Zo weet u zeker dat het mozaïek stevig verankerd is en dat het voegen schoon en 

duurzaam kan gebeuren. 

 
 

 

 

 

 

 

 



IV.Beschikking 
 

 

Voeg het mozaïek op kleine oppervlakken met een geschikt voegmiddel. Zorg ervoor dat de 

voegflank en de ondergrond droog zijn en dat er zich geen bestanddelen bevinden die de 

hechting belemmeren. Verwijder eventuele lijmresten uit de voegen voordat u gaat voegen en 

schraap ze gelijkmatig en diep uit. Tijdens het voegen mogen de voegen niet nat zijn. 

Breng het voegmiddel gelijkmatig aan in de voegen met behulp van een rubberen wisser of 

rubberplaat. Verwijder overtollig voegmiddel voorzichtig met een spons of handspons. Maak de 

mozaïekbekleding direct schoon met een droge doek. Laat het voegmiddel minimaal 24 uur 

drogen voordat u het gehele oppervlak grondig reinigt met de daarvoor bestemde 

reinigingsmiddelen (zie ook het hoofdstuk Reiniging). 

Sommige mozaïeken kunnen om visuele ontwerpredenen of vanwege materiaalspecifieke 

eigenschappen uitsparingen hebben. Bij het voegen kunnen er in deze uitsparingen resten van 

de voegmortel achterblijven, waardoor er een ‘strepen’ of ‘strepen’ effect kan ontstaan. U kunt 

dit effect verminderen door het oppervlak direct na het voegen grondig te reinigen en een 

kleiachtige voegmassa te gebruiken. Een sterk kleurcontrast versterkt dit effect. 

 

 

Mozaïek van aluminium/roestvrij staal en koper 

Het voegen van mozaïeken van aluminium, roestvrij staal en koper vereist speciale zorg en de 

keuze van een geschikt voegmiddel om het kwetsbare metaalmateriaal te beschermen en een 

hoogwaardig eindresultaat te bereiken. Bij dit soort mozaïeken wordt vaak een dunne 

metaallaag op een keramische of kunststof kern aangebracht. Daarom moeten bepaalde 

chemische reacties of mechanische invloeden worden vermeden. 

 

Geschikte voegmassa 

Voor aluminium, roestvrij staal en kopermozaïek moet een fijnkorrelige, 

kunststofgemodificeerde voegspecie worden gebruikt die speciaal is ontworpen voor metalen 

oppervlakken en niet-absorberende materialen. Voegmassa's die kwartszand bevatten, kunnen 

krassen op het oppervlak veroorzaken als het verkeerde gereedschap wordt gebruikt.  Als 

alternatief kunnen voegkitten op basis van epoxyhars worden gebruikt, omdat deze chemisch 

stabiel zijn en een hoge weerstand bieden tegen vocht en vuil. 

 

Bijzonderheden in de materiaalkeuze 

Corrosiebescherming: Gebruik een zuurvrije voegmortel om chemische reacties met het 

metalen oppervlak te voorkomen. Agressieve of cementgebaseerde voegkitten kunnen de 

metaallaag aantasten of oxideren. 

Fijnheid van het voegmiddel: Het voegmiddel moet een fijne korrel hebben om krassen op 

het gevoelige metaaloppervlak te voorkomen. 

 

Belangrijke informatie voor metaalmozaïeken 

Voorkom watervlekken: Na het voegen moet het oppervlak goed worden gedroogd om te 

voorkomen dat er watervlekken of resten op het metalen oppervlak achterblijven. 

Oppervlaktegevoeligheid: bescherm de metalen coating tegen krassen of mechanische 

beschadigingen tijdens het voegproces. 

Keuze van de voegkleur: Kies een voegkleur die visueel overeenkomt met het metalen 

oppervlak om het mozaïekontwerp te benadrukken. 

 

Nazorg 

Laat de voegspecie volledig uitharden volgens de instructies van de fabrikant. 

Mozaïekoppervlakken mogen pas gereinigd of belast worden als ze volledig droog zijn. Om het 

uiterlijk op lange termijn te behouden, is het raadzaam om de metalen oppervlakken 

regelmatig te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. 

Dankzij deze zorgvuldige aanpak kunnen mozaïeken van aluminium, roestvrij staal en koper 

perfect worden gevoegd, zonder dat dit ten koste gaat van hun elegante uiterlijk of 

functionaliteit. 

 

 



Glasmozaïek 

Het voegen van glasmozaïek vereist een bijzonder zorgvuldige aanpak om de transparante of 

doorschijnende eigenschappen van het materiaal optimaal tot hun recht te laten komen en de 

stabiliteit op lange termijn te garanderen. Omdat glas gevoeliger is voor chemische invloeden, 

krassen en vlekken, is de keuze van de juiste voeg en techniek van cruciaal belang. 

 

Geschikte voegmassa 

Voor glasmozaïek wordt een fijnkorrelige, kunststofgemodificeerde voegmassa aanbevolen, die 

geschikt is voor glazen oppervlakken en niet-absorberende materialen. Ook hierbij geldt dat 

een voegmiddel met kwartszand krassen op het oppervlak kan veroorzaken als het verkeerde 

gereedschap wordt gekozen.  Hierdoor wordt een gelijkmatige voegstructuur gegarandeerd en 

wordt de kans op krassen verminderd. Zorg ervoor dat de gewrichtskamers volledig gevuld zijn 

met voegmassa om lichtbreking en daarmee optische belemmering te voorkomen. Als 

alternatief kan een hoogwaardige epoxyharsvoeg worden gebruikt, vooral in natte ruimtes, 

aangezien deze water- en chemicaliënbestendig is. 

 

Voor transparante of semi-transparante glasmozaïeken kiest u een lichte voegkleur 

(bijvoorbeeld wit of grijs), omdat donkere kleuren door het glas heen kunnen schijnen en de 

uitstraling kunnen beïnvloeden. 

 

Belangrijke informatie voor glasmozaïeken 

Bescherming tegen krassen: Gebruik geen gereedschap of schoonmaakmiddelen met 

schurende oppervlakken om schade aan het glas te voorkomen. 

Let op de kleur van het voegmiddel: De kleur van het voegmiddel moet zorgvuldig worden 

gekozen, omdat deze vanwege de transparantie van het glas een grote invloed heeft op het 

algehele uiterlijk. 

Zorg voor gelijkmatigheid: zorg dat de voegspecie gelijkmatig verdeeld is om 

schaduweffecten of luchtzakken te voorkomen. 

Nazorg 

Laat de voegspecie volledig uitharden volgens de instructies van de fabrikant voordat u het 

oppervlak belast of reinigt. In natte ruimtes dient de uithardingstijd in acht te worden 

genomen om waterabsorptie en schade te voorkomen. 

Dankzij het nauwkeurige voegproces behouden glasmozaïeken hun schitterende uiterlijk en 

overtuigen ze door hun duurzame, stabiele afwerking. 

 

 

Kunstmatig/keramisch/natuursteen en natuursteencombinatiemozaïek 

Voor het voegen van mozaïeken van kunststeen, keramiek of natuursteen, en combinaties 

daarvan, is het gebruik van een speciaal geschikt voegmiddel nodig, dat is afgestemd op de 

eigenschappen van het materiaal. Omdat natuursteen en sommige absorberende 

mozaïekmaterialen gevoelig kunnen reageren op vocht en chemische invloeden, is een 

polymeergemodificeerde voegmassa die geschikt is voor natuursteen ideaal. Zo wordt 

verkleuring en beschadiging voorkomen en bent u verzekerd van een duurzame, robuuste 

verbinding. 

 

Geschikte voegmassa 

Polymeergemodificeerde voegmiddelen zijn speciaal ontwikkeld om absorberende en gevoelige 

materialen, zoals natuursteen, te beschermen. Ze bieden de volgende voordelen: 

 

Bescherming tegen verkleuring: Door de speciale samenstelling wordt het risico op 

randverkleuring of vlekvorming, die bij natuursteen kan ontstaan door reacties met vocht, 

verminderd. 

Flexibiliteit: Ze compenseren lichte spanningen tussen de mozaïeksteentjes en de 

ondergrond en voorkomen scheuren. 

Duurzaamheid: De voeg is slijtvast en bestand tegen water, vuil en andere belastingen. 

 

 

 

 



Nazorg 

Laat het gevoegde oppervlak volledig uitharden volgens de instructies van de fabrikant voordat 

u het oppervlak belast of met water reinigt. Hierdoor worden optimale sterkte van de 

verbindingen en een blijvende esthetiek gegarandeerd. 

Met de juiste voeg en techniek kunt u perfect voegwerk realiseren dat niet alleen functioneel 

is, maar ook visueel aantrekkelijk – vooral in combinatie met natuursteen, keramiek en 

kunststoffen. 

 

 

Permanente natte ruimtes en zwembadmozaïeken 

Bij het voegen van mozaïek in ruimtes die permanent vochtig zijn, zoals zwembaden, spa's of 

andere omgevingen die permanent vochtig zijn, is de keuze van het voegmiddel van cruciaal 

belang voor de duurzaamheid en hygiëne van het gehele oppervlak. 

 

Geschikte voegmassa 

Voor deze veeleisende toepassingen moet een chemisch bestendige reactieve harsvoegmassa 

worden gebruikt, omdat conventionele cementgebonden voegmassa's niet bestand zijn tegen 

de langdurige belastingen van vocht, chloor, zout water en andere chemische invloeden. 

 

Reactieve harsvoegkitten op basis van epoxyhars bieden de volgende voordelen: 

Water- en vochtbestendig: Ze vormen een volledig gesloten verbinding die geen water 

opneemt en zo de onderliggende lijmlaag beschermt. 

Chemische bestendigheid: Ze zijn bestand tegen reinigingsmiddelen, chloor en zouten die 

veel voorkomen in ruimtes die permanent nat zijn. 

Hoge veerkracht: Epoxyharsverbindingen zijn mechanisch zeer robuust en bestand tegen 

slijtage tijdens het reinigen of gebruiken. 

Gebruik alleen voegmaterialen die door de fabrikant specifiek zijn goedgekeurd voor gebruik in 

ruimtes die permanent nat zijn. 

 

Algemene informatie 

Zorg ervoor dat de reactieve harsvoeg geschikt is voor de gebruikte mozaïekmaterialen (bijv. 

glas, natuursteen of metaal) om verkleuring of chemische reacties te voorkomen. 

Werk snel en nauwkeurig, aangezien reactieve harsen sneller uitharden dan conventionele 

voegkitten. 

Door gebruik te maken van een hoogwaardige, chemisch bestendige reactieve harsvoeg, zorgt 

u ervoor dat het mozaïek permanent waterdicht blijft, er visueel aantrekkelijk uitziet en 

voldoet aan de hoge eisen van een permanent natte ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



V. Beschermingsinstructies 
 

 

Bij het bewerken en leggen van natuursteen- en natuursteencomposietmozaïek en 

ongeglazuurd keramiek is het belangrijk om een aantal basisbeschermingsvoorschriften in acht 

te nemen om de materialen te beschermen en een optimaal resultaat te behalen. Deze 

materialen zijn vaak gevoeliger dan conventionele tegels en kunnen beschadigd raken door 

onjuiste behandeling of verkeerde schoonmaakmethoden. 

 

 

Beschermingsinstructies voor natuursteen en natuursteencombinatiemozaïek: 

 

Krassen en scheuren voorkomen: 

Natuursteen is een relatief zacht materiaal en kan door mechanische invloeden, zoals krassen 

of stoten, beschadigd raken. Gebruik bij het werken altijd zacht gereedschap en vermijd direct 

contact met harde oppervlakken, omdat deze het materiaal kunnen krassen. 

Bescherming tegen vocht: 

Natuursteen is poreus en kan vocht absorberen. Als de afdichting onvoldoende is, kan het 

steen water absorberen. Dit kan leiden tot verkleuring of vervorming. Zorg ervoor dat het 

oppervlak goed is afgedicht na het voegen of leggen. Dit beschermt niet alleen tegen vocht, 

maar ook tegen vlekken die kunnen ontstaan door vloeistoffen of olie. 

Chemische reacties vermijden: 

Natuursteen is gevoelig voor zure of alkalische schoonmaakmiddelen. Zuren (zoals azijn, 

citroen of agressieve schoonmaakmiddelen) kunnen de steen aantasten en het oppervlak 

beschadigen. Gebruik pH-neutrale reinigingsmiddelen die speciaal zijn afgestemd op 

natuursteen. 

Kleurversterker: 

Indien u een levendig gekleurd oppervlak wenst, behandel het oppervlak na het voegen met 

een kleurversterker die geschikt is voor natuursteen. Hierdoor worden de kleuren intenser en 

wordt het uiterlijk geoptimaliseerd. 

 

 

Beschermingsinstructies voor ongeglazuurde keramische mozaïek: 

 

Vuil en vlekken vermijden: 

Ongeglazuurd keramiek is poreus en kan vuil en vloeistoffen absorberen. Het is daarom 

raadzaam om het oppervlak regelmatig schoon te maken en te voorkomen dat er direct 

vlekken ontstaan. 

Voordat u ongeglazuurde keramiek installeert, moet u deze afdichten met een geschikte 

waterdichte spray/vlekbeschermer of kit. Dit beschermt tegen vocht en vergemakkelijkt het 

onderhoud. 

Bescherming tegen slijtage en krassen: 

Net als natuursteenmozaïeken moet ook ongeglazuurd keramisch mozaïek worden beschermd 

tegen harde stoten en krassen. 

Voegen en drogen: 

Zorg ervoor dat u bij het voegen een speciale voegmassa voor ongeglazuurde keramiek 

gebruikt, zodat u het materiaal niet beschadigt. Een polymeergemodificeerde voegmassa is 

ideaal omdat deze vochtafstotend is en het oppervlak beschermt. 

Laat het keramiek na het plaatsen volledig drogen om te voorkomen dat er vocht in blijft zitten 

en om een optimale hechting van de voeg te garanderen. 

Langdurige zorg: 

Ongeglazuurd keramiek heeft regelmatig onderhoud nodig om het oppervlak in goede staat te 

houden. Nadat u voegen hebt aangebracht en de oppervlakken hebt laten drogen, moet u ze 

regelmatig schoonmaken met een zachte doek om vuil en stof te verwijderen. 

Regelmatig opnieuw afdichten kan de levensduur van ongeglazuurde keramiek verlengen en 

bescherming bieden tegen verdere verkleuring of vlekken. 

 
 



VI. Schoonmaak 
 

 

Algemene informatie over het reinigen van mozaïeken 

Het goed reinigen van mozaïeken is essentieel voor de duurzaamheid en het esthetische 

uiterlijk ervan op de lange termijn. Verschillende soorten mozaïek vereisen verschillende 

reinigingsmethoden, omdat elk materiaal zijn eigen eigenschappen en gevoeligheden heeft. 

Over het algemeen moeten mozaïeken worden schoongemaakt met milde, niet-schurende 

middelen om beschadiging van het oppervlak te voorkomen en de kleur te behouden. Test elke 

reiniger eerst op een klein, onopvallend stukje voordat u het op het hele oppervlak gebruikt. 

Let hierbij altijd op het etiket en de gebruiksmogelijkheden van de fabrikant. Gebruik alleen 

producten die geschikt zijn voor het betreffende materiaal. 

 

Algemene reinigingstips voor alle mozaïeken: 

Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen: Gebruik geen sterke zuren of alkalische 

schoonmaakmiddelen, omdat deze het oppervlak van de mozaïeksteentjes en de voegen 

kunnen beschadigen. Aanbevolen worden pH-neutrale of licht alkalische reinigingsmiddelen. 

Regelmatig schoonmaken: Stof, vuil en gruis moeten regelmatig worden verwijderd om te 

voorkomen dat vuil blijft plakken of er zich afzettingen vormen. 

Gebruik zachte doeken of sponzen: Vermijd ruwe of schurende schoonmaakmiddelen die 

krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken. Microvezeldoeken en zachte sponzen zijn 

ideaal. 

Waterafstotend: Wanneer u mozaïek in vochtige ruimtes reinigt, zoals badkamers of 

keukens, zorg er dan voor dat de oppervlakken goed droog zijn om kalkaanslag of 

watervlekken te voorkomen. 

 

 

Het reinigen van ongeglazuurde mozaïek 

Ongeglazuurd keramiek is gevoelig voor agressieve of zure reinigingsmiddelen. Deze kunnen 

het oppervlak aantasten en verkleuringen veroorzaken. Zorg ervoor dat u alleen pH-neutrale 

schoonmaakproducten gebruikt. 

Als de mozaïekvloer erg vuil is, gebruik dan een mild reinigingsmiddel dat geschikt is voor 

keramiek of natuurlijke reinigingsmethoden, zoals een mengsel van water en zuiveringszout. 

 

 

Reiniging van aluminium, roestvrij staal en kopermozaïek 

Mozaïeken van aluminium, roestvrij staal en koper zijn gevoeliger voor chemische reacties en 

krassen. Daarom is extra voorzichtigheid geboden bij het schoonmaken ervan. 

 

Aluminium: Aluminium is niet gevoelig voor corrosie omdat het zichzelf beschermt door een 

natuurlijke oxidelaag van enkele nm dik te vormen wanneer het reageert met de zuurstof in de 

lucht. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, deze kunnen de beschermlaag van het 

metaal aantasten. Geschikt is een pH-neutrale reiniger of een speciale aluminiumreiniger. 

Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of staalborstels. Deze kunnen het oppervlak krassen 

en het materiaal dof maken. Veeg het mozaïek af met een zachte doek of microvezeldoek en 

droog het vervolgens grondig af om watervlekken te voorkomen. 

 

Roestvrij staal: Mozaïeken van roestvrij staal kunnen vuil worden door vet, vingerafdrukken 

en kalkaanslag. Om ze schoon te maken, gebruikt u een speciale reiniger voor roestvrij staal of 

een mild schoonmaakmiddel met een zachte doek. Bij hardnekkige vlekken kunt u af en toe 

een mengsel van azijn en water gebruiken. Vermijd echter sterk zure schoonmaakmiddelen, 

omdat deze het oppervlak op termijn kunnen beschadigen. Na het reinigen poetst u het 

oppervlak met een zachte, droge doek om de natuurlijke glans te behouden. 

 

Koper: Kopermozaïek vereist speciale zorg om patinavorming te voorkomen of te verwijderen. 

Voor het schoonmaken kunt u een mengsel van citroensap en zuiveringszout gebruiken, of een 

speciale koperreiniger om het metaal te polijsten en vuil en oxidatie te verwijderen. Gebruik 

nooit schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen krassen op het koper veroorzaken. Veeg het 

oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek en droog het grondig af. 



Maak deze mozaïeken schoon met een zachte spons en warm zeepsop of alcohol. Gebruik geen 

zure of alkalische schuurmiddelen. 

 

 

Reiniging van kunst- en glasmozaïek 

Kunstmatige mozaïeken en glasmozaïeken zijn minder gevoelig voor vlekken vanwege het 

gladde, niet-poreuze oppervlak. Om ze er mooi uit te laten zien, moeten ze echter wel 

zorgvuldig worden schoongemaakt. 

 

Kunstmatig mozaïek: Kunstmatig mozaïek is robuust en vlekbestendig. Gebruik voor het 

schoonmaken milde schoonmaakmiddelen en een zachte doek of spons. Bij hardnekkigere 

afzettingen of vlekken kan een mengsel van water en azijn helpen. Gebruik geen agressieve of 

schurende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken en de 

glans aantasten. 

 

Glasmozaïek: Omdat glazen oppervlakken gevoelig zijn voor kalkaanslag en strepen, kunt u 

het beste een milde, pH-neutrale glasreiniger gebruiken om vuil en vlekken te verwijderen. 

Glasmozaïek kunt u eenvoudig schoonmaken met microvezeldoeken of zachte sponzen. Om 

strepen te voorkomen, poetst u het oppervlak na het reinigen met een droge doek. Gebruik 

geen schurende reinigingsmiddelen of staalborstels, omdat deze krassen en dofheid in het 

glasoppervlak kunnen veroorzaken. 

 

Maak deze mozaïeken schoon met in de handel verkrijgbare, niet-alkalische glasreinigers die 

geen schurende bestanddelen bevatten. 

 

 

Reiniging van natuursteen en natuursteencomposietmozaïeken 

Natuursteenmozaïeken vereisen speciale aandacht omdat ze gevoelig zijn voor krassen en 

vlekken, vooral als ze niet goed zijn afgedicht. 

 

Algemene reiniging: Voor natuursteenmozaïek mogen uitsluitend pH-neutrale (steen-

neutrale, niet huidneutrale!) reinigingsmiddelen worden gebruikt, die het steen niet aantasten 

en het oppervlak niet beschadigen. Vermijd agressieve en bijtende schoonmaakmiddelen, 

vooral die met een hoog zuurgehalte (bijv. azijn of citroensap), omdat ze de steen kunnen 

aantasten en verkleuren. Gebruik zachte sponzen of doeken om vuil en stof te verwijderen 

zonder de steen te krassen. 

 

Vlekken voorkomen: Natuursteen is bijzonder gevoelig voor oliën, zuren en vetten. 

Gemorste vloeistoffen moeten onmiddellijk worden opgeveegd om te voorkomen dat ze in de 

steen doordringen. Als het oppervlak al vuil is, kunt u een pasta maken van zuiveringszout en 

water. Breng dit voorzichtig aan op de aangetaste plekken. Laat de pasta even inwerken en 

veeg het daarna voorzichtig weg. 

 

Impregneren en verzegelen: Om het reinigen te vergemakkelijken en de duurzaamheid van 

het natuursteen te vergroten, moet natuursteenmozaïek regelmatig worden behandeld met 

een impregneermiddel. Dit beschermt het oppervlak tegen vlekken en vocht en maakt het 

schoonmaken achteraf eenvoudiger. Houd er rekening mee dat de impregnering geen 

bescherming biedt tegen blootstelling aan zuur. 

 

Wanneer u mozaïek met natuursteencombinaties gebruikt, dient u ook de 

reinigingsvoorschriften voor de andere gebruikte materialen te volgen. 

 
 

 

 

 

 

 



VII. Zelfklevende mozaïeken/wandpanelen 
 

 

Opslag en gebruik 

Bewaar de goederen niet buiten of op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid. Vermijd gebruik 

in natte of permanent natte ruimtes. Het product is niet geschikt voor gebruik in douches of op 

plekken die continu blootgesteld zijn aan grote hoeveelheden water, zoals zwembaden. Vermijd 

ook gebieden met extreme hitte, zoals open haarden, gaskachels of open vuur. 

Het te bedekken oppervlak moet schoon, droog en stofvrij zijn. Zorg ervoor dat het voldoende 

droog is voordat u de zelfklevende mozaïekmatten aanbrengt. Vermijd het aanbrengen op 

poreuze, ruwe oppervlakken, oppervlakken die latex, vinyl of polyvinylacetaat (PVA) bevatten, 

of op behang. Als de mozaïekmatten eenmaal zijn vastgelijmd, zijn ze moeilijk te verwijderen. 

Zorg er daarom voor dat elke mat precies past. Als een mat niet goed is geïnstalleerd, moet 

deze onmiddellijk worden verwijderd en vervangen door een nieuwe, aangezien deze niet 

opnieuw kan worden gebruikt. 

 

Toepassingsgebied 

Het product is uitsluitend geschikt voor binnenmuuroppervlakken. Test het product eerst op 

het te bedekken oppervlak. Geschikte oppervlakken zijn onder meer geverfde muren (zorg 

ervoor dat de verf voldoende droog is), gladde tegels, gipsplaten of MDF-platen. Alle 

ondergronden moeten droog, glad, schoon en vrij van vet-, stof- en vuildeeltjes zijn, aangezien 

deze de hechting negatief kunnen beïnvloeden. Bovendien moeten de wanden het gewicht van 

het product kunnen dragen. 

 

Voorbereiding van het gebied 

Maak het gehele beoogde gebied grondig schoon. Verwijder alle resten zoals lijm, vet en vuil 

om een optimale hechting te garanderen. Laat het oppervlak voldoende drogen en wacht tot 

de muur op kamertemperatuur is (circa 20°C) voordat u de mozaïekmatten gaat aanbrengen. 

 

Het bevestigen van de mozaïekmatten 

De eerste mat moet perfect recht worden gelegd, aangezien alle andere matten hierop worden 

uitgelijnd. Kies daarom een geschikt vertrekpunt en neem voldoende tijd. Plaats de 

mozaïekmat op de muur voordat u het beschermpapier van het kleefoppervlak verwijdert. Het 

beste kunt u een rechte lijn tekenen of de contouren aftekenen met een waterpas en een 

potlood. Zo weet u zeker dat de uitlijning nauwkeurig is en voorkomt u fouten. 

 

Bijsnijden 

Voor het snijden van de mozaïekmatten kunt u het beste gereedschap gebruiken dat geschikt 

is voor het betreffende materiaal. Zie hoofdstuk “Substraat en stekken”. 

 

Pellen en plakken 

Plaats de bovenrand van de mozaïekmat op de getekende lijn en verwijder langzaam het 

beschermpapier van de kleeflaag. Druk ondertussen het blootliggende kleefoppervlak 

gelijkmatig aan met een spons op de muur, tot al het beschermpapier verwijderd is en de 

mozaïekmat volledig is aangebracht. 

 

Afdichting 

Dicht alle randen tussen de muur en de mozaïekmat af met siliconen, zodat een schone en 

permanente verbinding ontstaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verklaring van de afkortingen: 

AEM  = Aluminium- / Roestvrij staal / kopermozaïek [Aluminium- / roestvrij staal - / 

kopermozaïek]  

ASM = Artificiële mozaïek [Artificiële mozaïek] 

GM = Glasmozaïek [Glasmozaïek] 

KM = Keramische mozaïek [Keramische mozaïek] 

KMU = Ongeglazuurde keramische mozaïek [Ongeglazuurde keramische mozaïek] 

NM = Natuursteen mozaïek [Natuursteen mozaïek] 

 

Opmerking: wijzigingen, drukfouten en fouten zijn mogelijk (01.01.2025). 

 


