
 

I. Generelle bemærkninger og informationer 
 

 

Før du køber, skal du kontrollere applikationsetiketten for at afgøre, om mosaikken er egnet til 

den påtænkte brug. Vi påtager os intet ansvar for reklamationer i tilfælde af ukorrekt 

installation. Sørg for, at mosaikken altid kommer fra et ensartet produktionsparti (samme 

brændefarve). Reklamationer skal altid indberettes inden installationen. Varer, der allerede er 

blevet forlagt, er udelukket fra ombytning og reklamationer; De deraf følgende omkostninger 

til opfølgning og installation vil ikke blive dækket. 

 

Til udlægning, fugning, beskyttelse og rengøring må der kun anvendes produkter, der er 

egnede til den respektive mosaik, påtænkte anvendelse og underlag. Kontakt venligst 

producenterne af byggekemiske produkter for information herom eller søg råd hos specialister. 

 

Inden monteringen påbegyndes, skal mosaikken tørlægges for at kontrollere kvaliteten samt 

eventuelle farveafvigelser, dimensionsafvigelser, misfarvninger og skader. For at opnå et 

harmonisk udseende, bland mosaikmåtter fra forskellige kasser. Små variationer i farve og 

dimensioner er mulige på grund af materiale- og produktionsforhold. Løsner en mosaiksten fra 

nettet, kan den sættes fast igen med superlim eller passende fliseklæber. For defekte sten skal 

du bruge den beregnede affaldsandel på omkring 5-10%. Skader på enkelte sten er ikke en 

grund til at udskifte hele mosaikmåtten. 

 

Bemærk venligst, at naturstenmosaik/fliser er et naturprodukt. De udviser naturlige 

farvevariationer, små fordybninger, malmindeslutninger og vandårer skabt af geologiske 

processer over millioner af år. I modsætning til keramiske produkter er farvevariationer 

normale, da det er et naturmateriale. Små afslag kan også forekomme ved tumlede 

naturstensmosaikker. 

 



Før hvert trin i arbejdet skal du omhyggeligt læse alle instruktionerne for de anvendte 

materialer. Udfør altid en testinstallation - inklusive fugning - med mosaikmåtte for at sikre 

kompatibiliteten af de anvendte produkter. Fortsæt kun lægningen, hvis der ikke er konstateret 

fejl. 

 

For optimal bearbejdning anbefaler vi at opbevare mosaikfliser og byggekemiske produkter på 

et tørt sted i rummet, der skal bearbejdes i mindst 24 timer før udlægning. Dette gør det 

muligt for materialet at tilpasse sig den optimale forarbejdningstemperatur på omkring 20°C. 

 

Der skal udvises særlig omhu med mosaikoverflader, der er trykt eller sprøjtet med maling, 

samt mosaikker af aluminium, rustfrit stål og kobber. Pas på ikke at påføre eller skrælle 

klæbende film, tape, etiketter eller andre materialer af på overfladen. Især med aluminium, 

rustfrit stål og kobbermosaikker kan klæbende klæbematerialer føre til grimme rester, som er 

svære at fjerne og kan beskadige metaloverfladerne. Ridser eller buler kan forekomme, især 

på metalmosaikker, hvis klæbemiddelrester fjernes forkert. For trykte eller malingssprøjtede 

mosaikoverflader kan fjernelse af lim også beskadige de sarte, flamboyante og farverige print, 

hvilket resulterer i farvetab eller grimme mærker, der påvirker mosaikkens æstetiske 

udseende. For at bevare kvaliteten og udseendet af mosaikkerne bør du undgå at lade dem 

komme i kontakt med klæbende materialer. Håndter alle mosaikfliser med den største omhu, 

og sørg for, at ingen skadelig afskalning eller forkert håndtering beskadiger overfladen. 

 

 

 

II. Underlag og skæring 
 

 

Overfladen skal være fast, glat, plan, bærende, tør og støvfri. Eventuelle ujævnheder skal altid 

udjævnes før montering. Hvide overflader skal forberedes med en hvid fleksibel klæber. Efter 

en passende tørretid bør overfladen slibes med en slibesten. Støvsug derefter grundigt det 

resulterende slibestøv op. Glatte eller ekstremt tætte overflader bør gøres ru for at sikre bedre 

vedhæftning. 

Cement- eller mineralbaserede underlag (f.eks. afretningslag, puds, gipsplader) skal på 

forhånd grundes med en passende grunder. Imidlertid er en primer generelt ikke nødvendig for 

stive skumunderstøtningselementer. 

 

Klipning af mosaikken 

Ved skæring skal du bruge værktøj, der er egnet til det pågældende mosaikmateriale. Tip: 

Reducer den nødvendige skæremængde gennem smart planlægning (se også afsnittet 

"Udlægning"), da der er en øget risiko for materielle skader eller brud. For at markere under 

skæring, brug kun ikke-permanente markører for at undgå at beskadige mosaikken. 

 

Aluminium, rustfrit stål og kobbermosaik 

Skæring og bearbejdning af aluminium, rustfri stål og kobbermosaik kræver en præcis tilgang 

og det rigtige værktøj for at opnå et rent og professionelt resultat. Metalmosaikker består ofte 

af et tyndt lag metal på en keramisk eller plastikkerne, hvilket kræver specielle 

skæreteknikker. Placer først mosaikken på en stabil, skridsikker overflade og marker 

skærelinjen med en vandtæt pen eller malertape for præcist at angive det ønskede snit. 

Til lige snit er en fliseskærer af høj kvalitet med en diamantbelagt skærevalse eller en 

vådskæremaskine ideel. Disse værktøjer sikrer rene kanter og minimerer risikoen for 

beskadigelse af metallaget. Alternativt kan en metalsav med fine tænder bruges til mindre 

justeringer. Arbejd langsomt og jævnt for at undgå skår eller vridning. 

Efter skæring skal skarpe kanter og ujævnheder omhyggeligt glattes med en fil eller sandpapir 

for at undgå skader og for at passe sømløst mosaikken til tilstødende stykker. Til små 

justeringer er mosaiktang med specielle indsatser til metal velegnede. Sørg for at håndtere 

materialet forsigtigt, ellers kan metallaget falde af. 

 
 
 



 
Glasmosaik 

Skæring og bearbejdning af glasmosaik kræver omhyggeligt arbejde og det rigtige værktøj for 

at opnå et jævnt og præcist resultat. Start med at placere glasmosaikken på en stabil og ren 

overflade. Markér skærelinjen med en permanent markør eller malerbånd og brug en lineal for 

at sikre, at linjen er lige. En fliseskærer med diamant- eller karbidbelagt klinge anbefales til 

lige snit, mens en vandkølet glassav er ideel til mere komplekse former. 

Skær langsomt og jævnt for at undgå skår, og afkøl skærkanten med vand om nødvendigt for 

at forhindre overophedning og revner. Efter skæring skal kanterne glattes med fint sandpapir 

eller en slibesten for at fjerne skarpe kanter. Til små justeringer kan du bruge mosaiktang, der 

arbejder i små trin for at minimere skader. 

 

Kunstig / natursten og natursten kombination mosaik 

Skæring og bearbejdning af kunstig, naturstens- og naturstenskombinationsmosaik kræver 

pleje og de rigtige værktøjer for at opnå et rent og jævnt resultat. Natursten som marmor, 

skifer eller travertin er mere sarte end menneskeskabte materialer og kan knække eller flosse, 

hvis de behandles forkert. Derfor er det afgørende at vælge den rigtige teknologi. 

Begynd at forberede: Placer mosaikken på en stabil, skridsikker overflade og marker den 

ønskede skærelinje med en blyant eller malertape. Præcis markering er vigtig for at gøre 

skæringen lettere. Vådskæremaskiner med diamantbelagte klinger anbefales til skæring af 

natur- eller kunststen, da de muliggør rene snit og bruger vandkøling for at forhindre 

overophedning og splintring. En fliseskærer af høj kvalitet er også velegnet til lige snit af 

stenmosaikker. Alternativt kan en vinkelsliber med passende diamantskive og/eller stenhjul 

anvendes, selvom skæreresultaterne er mindre præcise end andre skæremetoder. Til meget 

sarte eller tynde sten kan små håndværktøjer såsom mosaiktang bruges til specifikt at justere 

individuelle stykker. 

Efter klipning skal de afskårne kanter slibes med sandpapir eller en slibeklods for at udglatte 

skarpe kanter og forfine udseendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Lægning 
 

 

At lægge mosaikmåtter kræver omhyggelig planlægning for at opnå et jævnt og professionelt 

resultat. Start med at vælge et passende udgangspunkt. Du bør tage højde for dimensionerne 

af mosaikmåtterne og det ønskede visuelle udseende. Planlæg, så der kan lægges så mange 

hele måtter som muligt, og der anvendes afskårne sektioner på mindre iøjnefaldende områder, 

såsom kanter eller hjørner. Tørlægning på forhånd hjælper med at kontrollere måtternes 

placering og sikre ensartet afstand. Tag højde for bredden af fugerne mellem mosaikstenene 

og måtterne, så der skabes et ensartet helhedsbillede. Marker installationsoverfladen med 

streger eller guider for at lette præcis justering af mosaikmåtterne. 

 

Forberedelse af limen 

Lægemørtlen eller klæberen må ikke være for flydende til at forhindre måtterne i at glide. Brug 

en klæber, der passer til mosaik og den respektive overflade, gerne med hvid bund for at 

undgå at trænge igennem. Påfør limen på små områder, da den ikke skal tørre før måtterne 

lægges i. En tandspartel, hvis tandform og størrelse svarer til stenstørrelsen og fugedybden, 

sikrer en jævn klæbemiddelfordeling. Efter påføring glattes klæbemidlet let for at opnå 

tomrumsfrie resultater og for at undgå at klemme klæbemiddel gennem samlingerne eller 

nettet. 

 

Lægning af måtterne 

Bland mosaikmåtterne fra flere kasser for at kompensere for farvevariationer og opnå et 

harmonisk udseende. Placer den første måtte langs de markerede linjer og tryk den jævnt ind i 

klæberen. Brug en gummiplade eller rulle til forsigtigt at banke og nivellere stenene. Når du 

gør dette, skal du undgå for stort tryk, som kan beskadige mosaikken eller forskyde den 

klæbende base. Arbejd hurtigt for at holde limen frisk og fjern straks overskud, især fra 

fugeområderne, for at undgå senere rengøringsproblemer. 

 

Integration med andre materialer 

Hvis mosaikken lægges i kombination med andre materialer, skal du sørge for, at 

materialetykkelsen og højden på mosaikmåtterne er tilpasset. Om nødvendigt er 

højdekompensation med klæbende bund eller stive skumplader nødvendig for at sikre plan 

montering. 

 

Afsluttende kontrol og pleje under installationen 

Rengør mosaikkens overflade regelmæssigt under hele installationsprocessen for at fjerne 

klæbemiddelrester. Dette gør senere rengøring lettere og forhindrer skader på materialet. Sørg 

for, at ingen klæbemiddelrester tørrer på forsiden, da dette er svært at fjerne og kan påvirke 

udseendet. 

 

Noter om efterbehandling 

Lad de installerede måtter hærde tilstrækkeligt, før fugningen påbegyndes. Hærdningen af 

limen er afgørende for at sikre et langtidsholdbart og stabilt resultat. Tillad mindst 24 timer til 

tørretid, medmindre limproducenten giver mere specifikke instruktioner. 

Ved at arbejde præcist og følge disse trin opnår du en ren, stabil og visuelt tiltalende 

montering af mosaikmåtterne. 

 

Brug kun hvidbaseret læggemørtel/klæber for at undgå at farven trænger igennem. Sørg for, 

at den anvendte lim er egnet til den pågældende mosaik, den påtænkte anvendelse og 

overfladen. 

 

 

Glas / aluminium / rustfrit stål og kobber mosaik 

Læg disse mosaikker med en hvid lægningsmørtel/klæber (polymermodificeret og hydraulisk 

hurtighærdende, C2FT eller C2FTE iht. EN klassificering) til ikke-absorberende materialer. Sørg 

for at fastholde retningen på mosaikmåtterne for et jævnt og harmonisk udseende. 

 

 



Kunstig / keramisk / natursten og natursten kombination mosaik 

Læg disse mosaikker med en hvid læggemørtel/klæber egnet til natursten (polymermodificeret 

og hydraulisk hurtighærdende, C2FT eller C2FTE iht. EN klassificering) til absorberende 

materialer. 

 

 

Permanent vådområde 

Læg mosaikker i permanent våde områder (f.eks. i pools, brusere eller lignende våde områder) 

kun med en kemikaliebestandig reaktionsharpikslim (2-komponent reaktionsharpiksbinder, R2T 

iht. EN-klassificering). For at sikre, at alle krav er opfyldt, anbefaler vi yderligere at konsultere 

producenten for yderligere egnede materialer og specifikke instruktioner. 

Nogle poolmosaikker har en papirlimet overflade på fronten, som er specielt udviklet til 

hulrumsfri og optimal vedhæftning til klæbelaget. I stedet for et bagsidenet har disse 

mosaikker en papirbagside fastgjort foran. Dette sikrer et fuldstændigt kontaktområde for hver 

enkelt mosaiksten med den klæbende seng og undgår samtidig risikoen for organisk forurening 

i poolvandet gennem mesh-materiale. 

Der findes dog også poolmosaikker, som er limet på bagsiden med et specielt mesh for at 

undgå enhver biologisk forurening. Det er højkvalitets mesh-limede mosaikker med specielle 

vandtætte mesh-materialer eller epoxybaserede klæbemidler. Bemærk dog, at kun montering 

med papirlimet mosaik på fronten overholder DIN EN 14411. Denne standard regulerer 

kravene til keramiske fliser, herunder mosaikker, der anvendes i permanent våde områder 

såsom swimmingpools. 

Derudover er der specifikke anbefalinger og tekniske informationsblade fra den tyske 

mosaikforening (AGM) eller lignende faglige sammenslutninger, der vedrører bearbejdning af 

sådanne specielle mosaikker i svømmebassiner. Kravene til lim og fugemasse i permanent våde 

områder behandles ofte her. 

For detaljerede krav til den papirlimede front eller forarbejdningsinstruktioner kan det være 

fornuftigt at henvise til producentens dokumentation eller supplerende retningslinjer såsom 

ZDB-folderen "Swimming pool construction". 

Den forreste papirlimning sikrer præcis og stabil installation, da den fikserer mosaikfliserne 

under installationen. 

Vigtigt: Siden med papirdækslet er mosaikkens forside. 

Efter montering skal papiret fjernes helt, før mosaikken kommer i kontakt med vand. For at 

gøre dette skal du fugte papirdækslet lidt og forsigtigt fjerne det, efter at klæbemidlet har sat 

sig tilstrækkeligt. Fjernelse bør ske efter den anbefalede tørretid af klæberen for at sikre 

optimal vedhæftning af mosaikstenene og langtidsbestandighed over for fugt og kemiske 

påvirkninger. 

Efter udlægning skal mørtlen/limen tørre i mindst 24 timer, inden du begynder at fuge. Dette 

sikrer, at mosaikken er solidt forankret og fugningen kan udføres rent og permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Disposition 
 

 

Fug mosaikken over et lille område med en passende fugemasse. Sørg for, at siden af fugen og 

underlaget er tørre og fri for komponenter, der forhindrer vedhæftning. Fjern 

klæbemiddelrester fra fugerne inden fugning og skrab det ud til en jævn dybde. Fugerne må 

ikke være våde under fugning. 

Påfør fugemassen jævnt i fugekamrene med en gummiskraber eller gummiplade. Fjern 

forsigtigt overskydende fugemasse med et svampebræt eller en håndsvamp. Rengør 

mosaikbeklædningen omgående med en tør klud. Lad fugemassen tørre i mindst 24 timer, før 

du rengør hele overfladen grundigt med de passende rengøringsmidler (se også afsnittet: 

Rengøring). 

Nogle mosaikker kan have fordybninger af visuelle designmæssige årsager eller på grund af 

materialespecifikke egenskaber. Ved fugning kan rester af fugemassen forblive i disse 

fordybninger, hvilket kan resultere i en "stribe" eller "stribe" effekt. Denne effekt kan reduceres 

ved at rense overfladen grundigt umiddelbart efter fugning og bruge en lerlignende fugemasse. 

En stærk farvekontrast forstærker denne effekt. 

 

 

Aluminium / rustfrit stål og kobber mosaik 

Fugning af aluminium, rustfrit stål og kobbermosaikker kræver særlig omhu og valg af 

passende fugemasse for at beskytte det sarte metalmateriale og opnå et slutresultat af høj 

kvalitet. Disse mosaikkort har ofte et tyndt metallag på en keramisk eller plastikkerne, hvorfor 

visse kemiske reaktioner eller mekaniske påvirkninger skal undgås. 

 

Egnet fugemasse 

Til mosaikker af aluminium, rustfrit stål og kobber bør der anvendes en finkornet, 

plastmodificeret fugemasse, der er specielt velegnet til metaloverflader og ikke-absorberende 

materialer. Fugemasser indeholdende kvartssand kan give overfladeridser, hvis der bruges 

forkert værktøj. Alternativt kan epoxyharpiksfugemasser anvendes, da de er kemisk stabile og 

giver høj modstandsdygtighed over for fugt og snavs. 

 

Særlige egenskaber ved valg af materialer 

Korrosionsbeskyttelse: Brug en syrefri fugemasse for at undgå kemiske reaktioner med 

metaloverfladen. Aggressive eller cementbaserede fugeforbindelser kan angribe eller oxidere 

metallaget. 

Fugemassens finhed: Fugemassen skal have en fin korn for at undgå ridser på den 

følsomme metaloverflade. 

 

Vigtig information om metalmosaikker 

Undgå vandpletter: Efter fugning skal området tørres grundigt for at forhindre vandpletter 

eller rester på metaloverfladen. 

Overfladefølsomhed: Beskyt metalbelægningen mod ridser eller mekanisk beskadigelse 

under hele fugeprocessen. 

Valg af fugemasse: Vælg en fugefarve, der visuelt matcher metaloverfladen for at 

understrege mosaikkens design. 

 

Efterbehandling 

Lad fugemassen hærde helt i henhold til producentens anvisninger. Mosaikoverfladerne bør 

først rengøres eller fyldes efter, at de er helt tørre. For at bevare udseendet på længere sigt 

anbefales det regelmæssigt at pleje metaloverfladerne med et passende rengøringsmiddel. 

Denne omhyggelige tilgang sikrer, at mosaikker af aluminium, rustfrit stål og kobber er perfekt 

fuget uden at gå på kompromis med deres elegante udseende eller funktionalitet. 

 

Glasmosaik 

Fugningen af glasmosaik kræver en særlig omhyggelig tilgang for optimalt at få materialets 

transparente eller gennemskinnelige egenskaber frem og sikre langtidsstabilitet. Da glas er 

mere følsomt over for kemiske påvirkninger, ridser og pletter, er det afgørende at vælge den 

rigtige fugemasse og teknik. 



Egnet fugemasse 

Til glasmosaikker anbefales en finkornet, plastbelagt fugemasse, som er velegnet til 

glasoverflader og ikke-sugende materialer. Også her kan en fugemasse indeholdende 

kvartssand give overfladeridser, hvis det forkerte værktøj vælges. Dette sikrer en jævn 

fugestruktur og mindsker risikoen for ridser. Sørg for at fylde fugekamrene helt med 

fugemasse for at undgå lysbrydninger og dermed synsnedsættelser. Alternativt kan en 

epoxyfuge af god kvalitet bruges, især i våde områder, da den er vand- og kemikaliebestandig. 

 

Til transparent eller semi-transparent glasmosaik skal du vælge en lys fugefarve (fx hvid eller 

grå), da mørke farver kan skinne igennem glasset og påvirke udseendet. 

 
Vigtig information til glasmosaik 

Beskyttelse mod ridser: Brug ikke værktøj eller rengøringsmaterialer med slibende 

overflader for at undgå at beskadige glasset. 

Overvej fugens farve: Farven på fugemassen bør vælges med omhu, da den har stor 

indflydelse på det samlede udseende på grund af glassets gennemsigtighed. 

Sørg for ensartethed: Sørg for, at fugemassen er jævnt fordelt for at undgå skyggeeffekter 

eller luftlommer. 

Efterbehandling 

Lad fugemassen hærde fuldstændigt i henhold til producentens anvisninger, før du fylder eller 

rengør området. I våde områder skal hærdetiden overholdes for at forhindre vandabsorption 

eller beskadigelse. 

Takket være denne præcise fugeprocedure bevarer glasmosaikker deres strålende udseende og 

imponerer med deres langtidsholdbare, stabile udførelse. 

 

 

Kunstig / keramisk / natursten og natursten kombination mosaik 

Fugning af mosaikker lavet af kunst-, keramik- eller natursten og deres kombinationer kræver 

brug af en særligt egnet fugemasse, der er skræddersyet til materialernes egenskaber. Da 

natursten og nogle absorberende mosaikmaterialer kan reagere følsomt på fugt og kemiske 

påvirkninger, er en polymermodificeret fugemasse egnet til natursten ideel. Dette forhindrer 

misfarvning og skader og sikrer samtidig en langtidsholdbar, robust fuge. 

 

Egnet fugemasse 

Polymermodificerede fugemasser er specielt formuleret til at beskytte absorberende og 

følsomme materialer såsom natursten. De tilbyder følgende fordele: 

 

Beskyttelse mod misfarvning: Den specielle sammensætning reducerer risikoen for 

kantmisfarvning eller pletter, som kan opstå på natursten på grund af fugtrelaterede 

reaktioner. 

Fleksibilitet: De udligner små spændinger mellem mosaikstenene og underlaget og forhindrer 

revner. 

Holdbarhed: Fugemassen er slidstærk og modstandsdygtig over for vand, snavs og andre 

belastninger. 

 

Efterbehandling 

Lad det fugede område hærde helt i henhold til producentens anvisninger, før du fylder 

overfladen på eller rengør den med vand. Dette sikrer optimal ledstyrke og langtidsholdbar 

æstetik. 

Med den rette fugemasse og teknik kan du opnå en perfekt fugning, der ikke kun er funktionel, 

men også visuelt tiltalende – især til kombinationen af natursten, keramik og menneskeskabte 

materialer. 

 

 

Permanent vådområde og poolmosaikker 

Ved fugning af mosaikker i permanent våde områder – såsom svømmebassiner, pools, 

wellness-faciliteter eller andre permanent fugtige miljøer – er valget af fugemasse afgørende 

for hele områdets holdbarhed og hygiejne. 

 



Egnet fugemasse 

Til disse krævende anvendelsesområder skal der anvendes en kemisk resistent reaktiv 

harpiksfugemasse, da konventionelle cementbaserede fugemasser ikke kan modstå de 

langvarige belastninger forårsaget af fugt, klor, saltvand og andre kemiske påvirkninger. 

 

Reaktive harpiksfugemasser baseret på epoxyharpiks giver følgende fordele: 

Vand- og fugtbestandighed: De danner en helt tæt fuge, der ikke suger vand og dermed 

beskytter klæbelaget nedenunder. 

Kemikaliebestandighed: De er modstandsdygtige over for rengøringsmidler, klor og salte, 

som er almindelige i permanent våde områder. 

Høj modstandsdygtighed: Epoxyharpiksfuger er mekanisk meget robuste og modstår slid på 

grund af rengøring eller brug. 

Brug kun fugematerialer, der er specifikt godkendt af producenten til brug i permanent våde 

områder. 

 

Generel information 

Sørg for, at reaktionsharpiksen er egnet til de anvendte mosaikmaterialer (f.eks. glas, 

natursten eller metal) for at undgå misfarvning eller kemiske reaktioner. 

Arbejd hurtigt og præcist, da reaktive harpikser hærder hurtigere end konventionelle 

fugemasser. 

Ved at bruge en højkvalitets, kemisk resistent reaktiv harpiksfugemasse sikrer du, at 

mosaikken forbliver permanent vandtæt, ser visuelt tiltalende ud og opfylder de høje krav til et 

permanent vådt område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Beskyttelsesanvisninger 
 

 

Ved bearbejdning og udlægning af naturstens- og naturstenskombinationsmosaikker samt 

uglaseret keramik er det vigtigt at følge nogle grundlæggende beskyttelsesanvisninger for at 

beskytte materialerne og opnå et optimalt resultat. Disse materialer er ofte mere sarte end 

traditionelle fliser og kan blive beskadiget ved forkert håndtering eller forkerte 

rengøringsmetoder. 

 

 

Beskyttelsesanvisninger for kombinationsmosaikker af natursten og natursten: 

 

Undgå ridser og revner: 

Natursten er et relativt blødt materiale og kan blive beskadiget af mekaniske påvirkninger som 

ridser eller stød. Brug altid blødt værktøj ved bearbejdning og undgå direkte kontakt med 

hårde overflader, der kan ridse materialet. 

Beskyttelse mod fugt: 

Natursten er porøs og kan absorbere fugt. Utilstrækkelig tætning kan få stenen til at absorbere 

vand, hvilket kan resultere i misfarvning eller vridning. Sørg for, at overfladen er godt forseglet 

efter fugning eller lægning. Dette beskytter ikke kun mod fugt, men også mod pletter, der kan 

være forårsaget af væsker eller olier. 

Undgå kemiske reaktioner: 

Natursten er følsomme over for sure eller basiske rengøringsmidler. Syrer (såsom eddike, 

citron eller aggressive rengøringsmidler) kan angribe stenen og beskadige dens overflade. 

Brug pH-neutrale rengøringsmidler, der er specielt velegnede til natursten. 

Farveforstærker: 

Ønskes en farverig overflade, behandles overfladen efter fugning med en farveforstærker 

velegnet til natursten for at intensivere farverne og optimere udseendet. 

 

 

Beskyttelsesvejledning til uglaseret keramisk mosaik: 

 

Undgå snavs og pletter: 

Uglaseret keramik er porøs og kan absorbere snavs og væsker. Det er derfor tilrådeligt at 

rengøre overfladen regelmæssigt og forhindre øjeblikkelig pletter. 

Inden uglaseret keramik lægges, skal det forsegles med en passende 

vandtætningsspray/pletbeskytter eller fugemasse. Dette beskytter mod fugt og gør plejen 

nemmere. 

Beskyttelse mod slid og ridser: 

Som med naturstensmosaikker bør uglaserede keramiske mosaikker også beskyttes mod 

hårde stød og ridser. 

Fugning og tørring: 

Ved fugning skal du sørge for at bruge en speciel fugemasse til uglaseret keramik for ikke at 

beskadige materialet. En polymermodificeret fugemasse er velegnet, fordi den samtidig afviser 

fugt og beskytter overfladen. 

Efter lægningen, lad keramikken tørre helt for at undgå fugt indeslutninger og for at sikre 

optimal vedhæftning af fugemassen. 

Langtidspleje: 

Uglaseret keramik kræver regelmæssig pleje for at holde overfladen i god stand. Efter fugning 

og tørring bør du rengøre overfladerne regelmæssigt med en blød klud for at fjerne snavs og 

støv. 

Regelmæssig genforsegling kan forlænge levetiden af den uglaserede keramik og beskytte 

mod yderligere misfarvning eller pletter. 

 

 

 

 

 



VI. Rensning 
 

 

Generel information om rengøring af mosaikker 

Korrekt rengøring af mosaikker er afgørende for deres langtidsholdbarhed og æstetiske 

udseende. Forskellige typer mosaikker kræver forskellige rengøringsmetoder, da hvert 

materiale har sine egne egenskaber og følsomheder. Generelt bør rengøring af mosaikker 

udføres med skånsomme, ikke-slibende midler for ikke at beskadige overfladen og bevare dens 

farve. Test hvert rengøringsmiddel på et lille, iøjnefaldende område, før du bruger det på hele 

overfladen, og vær altid opmærksom på producentens påføringsmærkat og 

anvendelsesområde. Brug kun produkter, der passer til det respektive materiale. 

 

Generelle rengøringstips til alle mosaikker: 

Undgå aggressive rengøringsmidler: Brug ikke stærke syrer eller basiske rengøringsmidler, 

da disse kan beskadige overfladen af mosaiksten og fuger. pH-neutrale eller mildt alkaliske 

rengøringsmidler anbefales. 

Regelmæssig rengøring: Støv, snavs og snavs skal fjernes regelmæssigt for at forhindre, at 

snavs klæber eller dannes. 

Brug af bløde klude eller svampe: Undgå at bruge ru eller slibende rengøringsmaterialer, 

der kan ridse overfladen. Mikrofiberklude og bløde svampe er ideelle. 

Vandafvisende: Ved rengøring af mosaikker, der er installeret i fugtige områder som 

badeværelser eller køkkener, bør du sikre dig, at overfladerne er tørret godt for at undgå 

kalkaflejringer eller vandpletter. 

 

 

Rengøring af uglaseret mosaik 

Uglaseret keramik er følsom over for aggressive eller sure rengøringsmidler, som kan angribe 

overfladen og forårsage misfarvning. Sørg for kun at bruge pH-neutrale rengøringsmidler. 

Hvis mosaikgulvet er meget snavset, skal du bruge milde rengøringsmidler, der er egnede til 

keramik eller naturlige rengøringsmetoder såsom en blanding af vand og bagepulver. 

 

 

Rengøring af aluminium, rustfrit stål og kobbermosaik 

Mosaikker lavet af aluminium, rustfrit stål og kobber er mere følsomme over for kemiske 

reaktioner og ridser, så der kræves særlig omhu, når de rengøres. 

 

Aluminium: Aluminium er ikke modtageligt for korrosion, fordi det beskytter sig selv ved at 

danne et naturligt oxidlag på få nm tykt, når det reagerer med ilt fra luften. Brug ikke 

aggressive rengøringsmidler, der kan angribe metallets beskyttende lag. Et pH-neutralt 

rengøringsmiddel eller en speciel aluminiumsrens fungerer godt. Undgå skrappe slibemidler 

eller stålbørster, da disse kan ridse overfladen og sløve materialet. Tør mosaikken af med en 

blød klud eller mikrofiber og tør derefter godt for at forhindre vandpletter. 

 

Rustfrit stål: Rustfrit stålmosaikker kan blive snavsede på grund af fedt, fingeraftryk og 

kalkaflejringer. For at rengøre dem skal du bruge et specielt rengøringsmiddel til rustfrit stål 

eller et mildt rengøringsmiddel med en blød klud. Ved genstridige pletter kan man sjældent og 

undtagelsesvis bruge en blanding af eddike og vand, men undgå stærkt sure rengøringsmidler, 

da disse kan skade overfladen på længere sigt. Efter rengøring poler du overfladen med en 

blød, tør klud for at bevare dens naturlige glans. 

 

Kobber: Kobbermosaikker kræver særlig pleje for at forhindre eller fjerne patina i at dannes. 

Til rengøring kan du bruge en blanding af citronsaft og bagepulver eller en speciel kobberrens 

til at polere metallet og fjerne snavs og oxidation. Brug aldrig slibende rengøringsmidler, der 

kan ridse kobberet. Tør overfladen af med en blød, fnugfri klud og tør grundigt. 

 

Rengør disse mosaikker med en blød svamp og varmt sæbevand eller alkohol. Brug ikke sure 

eller alkaliske slibende rengøringsmidler. 

 

 



Rengøring af kunst- og glasmosaikker 

Kunstige mosaikker og glasmosaikker er mindre modtagelige for pletter på grund af deres 

glatte, ikke-porøse overflade, men kræver omhyggelig rengøring for at bevare deres udseende. 

 

Kunstig mosaik: Kunstige stenmosaikker er robuste og modstandsdygtige over for pletter. 

Ved rengøring bør du bruge milde rengøringsmidler og en blød klud eller svamp. Ved mere 

alvorlige aflejringer eller pletter kan en blanding af vand og eddike være nyttig. Pas på ikke at 

bruge skrappe eller slibende rengøringsmidler, da disse kan ridse overfladen og påvirke 

glansen. 

 

Glasmosaik: Da glasoverflader er tilbøjelige til at få kalk og striber, bør du bruge et mildt, pH-

neutralt glasrens til at fjerne snavs og pletter. Glasmosaikker kan nemt rengøres med 

mikrofiberklude eller bløde svampe. For at undgå striber bør du efter rengøring polere 

overfladen med en tør klud. Undgå at bruge slibende rengøringsmidler eller stålbørster, da 

disse kan ridse og sløve glasoverfladen. 

 

Rengør disse mosaikker med kommercielt tilgængelige ikke-alkaliske glasrens, der ikke 

indeholder slibende ingredienser. 

 

 

Rengøring af natursten og naturstenskombinationsmosaikker 

Naturstenmosaikker kræver særlig opmærksomhed, da de er tilbøjelige til at få ridser og 

pletter, især hvis de ikke er blevet ordentligt forseglet. 

 

Generel rengøring: Til naturstensmosaikker bør der kun anvendes pH-neutrale (stenneutrale, 

ikke hudneutrale!) rengøringsmidler, der ikke angriber stenen eller beskadiger overfladen. 

Skarve og ætsende rengøringsmidler, især dem med højt syreindhold (f.eks. eddike eller 

citronsaft), bør undgås, da de kan angribe og misfarve stenen. Brug bløde svampe eller klude 

til at fjerne snavs og støv uden at ridse stenen. 

 

Undgå pletter: Natursten er særligt følsomme over for olier, syrer og fedtstoffer. Spild bør 

tørres op med det samme for at forhindre indtrængning i stenen. Hvis overfladen allerede er 

snavset, kan du lave en pasta af bagepulver og vand og forsigtigt påføre den på de berørte 

områder. Lad denne pasta sidde og tør den forsigtigt af. 

 

Imprægnering og forsegling: For at lette rengøringen og for at øge naturstenens 

holdbarhed bør naturstensmosaikker jævnligt behandles med et imprægneringsmiddel. Dette 

hjælper med at beskytte overfladen mod pletter og fugt og gør senere rengøring lettere. 

Bemærk venligst, at imprægneringen ikke beskytter mod påvirkning af syre. 

 

Ved kombination af naturstensmosaikker skal du sørge for også at følge 

rengøringsinstruktionerne for de andre anvendte materialer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Selvklæbende mosaikker/vægpaneler 
 

 

Opbevaring og brug 

Opbevar ikke varerne udendørs eller på steder med høj luftfugtighed. Undgå brug i våde og 

permanent våde områder. Produktet er ikke egnet til brug i brusere eller på steder, der er 

permanent udsat for mængder af vand, såsom svømmebassiner. Ekstreme varmezoner som 

pejse, gaskomfurer eller åben ild bør også undgås. 

Overfladen, der skal dækkes, skal være ren, tør og støvfri. Sørg for, at det er tørret 

tilstrækkeligt, inden du sætter de selvklæbende mosaikmåtter på. Undgå påføring på porøse, 

grove overflader, dem der indeholder latex, vinyl eller polyvinylacetat (PVA) eller tapet. 

Mosaikmåtterne er svære at fjerne efter klæbning. Sørg derfor for at fastgøre hver måtte 

præcist. Hvis en måtte ikke monteres korrekt, skal den straks fjernes og erstattes med en ny, 

da den ikke kan genbruges. 

 

Anvendelsesområde 

Produktet er kun egnet til indendørs vægoverflader. Test produktet på forhånd på overfladen, 

der skal dækkes. Egnede overflader omfatter malede vægge (sørg for, at malingen er tørret 

tilstrækkeligt), glatte fliser, gipsplader eller MDF-plader. Alle overflader skal være tørre, glatte, 

rene og fri for fedt, støv eller smudspartikler, da disse kan forringe klæbeeffekten. Væggene 

skal også kunne bære vægten af produktet. 

 

Klargøring af området 

Rengør grundigt hele det udpegede område. Fjern alle rester som lim, fedt og snavs for at 

sikre optimal vedhæftning. Lad området tørre tilstrækkeligt og lad væggen nå stuetemperatur 

på omkring 20°C, før du begynder at fastgøre mosaikmåtterne. 

 

Fastgørelse af mosaikmåtter 

Den første måtte skal fastgøres perfekt og lige, da alle efterfølgende måtter flugter med den. 

Vælg derfor et passende udgangspunkt og giv dig tid nok. Placer mosaikmåtten på væggen, før 

du fjerner det beskyttende papir fra den klæbende overflade. Det er bedst at tegne en lige linje 

eller konturerne med et vaterpas og en blyant for at sikre præcis justering og undgå fejl. 

 

Afgrøde 

For at skære mosaikmåtterne skal du bruge værktøj, der passer til det respektive materiale. 

Se punkt "Underlag og skæring". 

 

Skræl og sæt fast 

Juster den øverste kant af mosaikmåtten langs den tegnede linje, og fjern langsomt det 

beskyttende papir fra den klæbende overflade. I mellemtiden skal du trykke den blotlagte 

klæbende overflade jævnt mod væggen med et svampebræt, indtil alt det beskyttende papir er 

fjernet, og mosaikmåtten er helt fastgjort. 

 

Forsegling 

Brug silikone til at forsegle alle afsluttende kanter mellem væggen og mosaikmåtten for at 

sikre en ren, varig forbindelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forklaringer af forkortelser: 

AEM  = Aluminium- / Edelstahl- / Kobber mosaik [Aluminium- / rustfrit stål/kobber mosaik]  

ASM = Artificialmosaik [Kunstig mosaik] 

GM = Glasmosaik [Glasmosaik] 

KM = Keramisk mosaik [Keramisk mosaik] 

KMU = Keramisk mosaik uglaseret [Keramisk mosaik uglaseret] 

NM = Naturstensmosaik [Naturlige sten mosaik] 

 

Bemærk: Ændringer, indtastningsfejl og fejltagelser kan forventes (01.01.2025). 


