
 

I. Allmänna anteckningar och information 
 

 

Innan du köper, kontrollera applikationsetiketten för att säkerställa att mosaiken är 

lämplig för det avsedda ändamålet. Vi kan inte ta ansvar för reklamationer i händelse av 

felaktig installation. Se till att mosaiken alltid kommer från en enhetlig produktionssats 

(samma brännfärg). Klagomål ska alltid anmälas innan installation. Varor som redan har 

levererats är undantagna från byte och reklamationer; Eventuella uppföljnings- och 

installationskostnader kommer inte att täckas. 

 

För montering, injektering, skydd och rengöring får endast produkter som är lämpliga för 

respektive mosaik, avsedd användning och underlag användas. Kontakta tillverkarna av 

de byggkemiska produkterna eller sök råd från specialister. 

 

Innan monteringen påbörjas ska mosaiken torrläggas för att kontrollera kvaliteten och 

eventuella färgvariationer, dimensionsavvikelser, missfärgning och skador. För att få ett 

harmoniskt utseende, blanda mosaikmattor från olika lådor. Små variationer i färg och 

dimensioner är möjliga på grund av material- och produktionsskäl. Om en mosaiksten 

lossnar från nätet kan den fästas igen med superlim eller lämpligt kakellim. För defekta 

stenar, använd den beräknade avfallsprocenten på cirka 5-10%. Skador på enskilda 

stenar är ingen anledning att byta ut hela mosaikmattan. 

 

Observera att naturstenmosaik/kakel är en naturprodukt. De uppvisar naturliga 

färgvariationer, små fördjupningar, malminneslutningar och vattenådror som har bildats 

av geologiska processer under miljontals år. Till skillnad från keramiska produkter är 

färgvariationer normala eftersom det är ett naturmaterial. Små spån kan även 

förekomma i tumlade naturstensmosaiker. 

Före varje steg, läs noggrant alla instruktioner för de material som används. Utför alltid 

en testinstallation – inklusive injektering – med en mosaikmatta för att säkerställa 



kompatibiliteten hos de använda produkterna. Fortsätt bara installationen om inga 

defekter har hittats. 

 

För optimal bearbetning rekommenderar vi att förvara mosaikplattor och byggkemiska 

produkter på en torr plats i rummet som ska bearbetas i minst 24 timmar före 

montering. Detta gör att materialet kan anpassa sig till den optimala 

bearbetningstemperaturen på cirka 20°C. 

 

Särskild försiktighet måste iakttas med tryckta eller sprayade mosaikytor samt med 

mosaiker av aluminium, rostfritt stål och koppar. Var noga med att inte applicera eller ta 

bort några självhäftande filmer, tejp, etiketter eller andra material på ytan. Speciellt med 

aluminium, rostfritt stål och kopparmosaik kan applicering av limmaterial leda till fula 

rester som är svåra att få bort och kan skada metallytorna. Speciellt med metallmosaik 

kan repor eller bucklor uppstå om limrester tas bort på ett felaktigt sätt. När det gäller 

tryckta eller sprayade mosaikytor kan borttagning av lim också skada de ömtåliga, 

extravaganta och färgglada trycken, vilket resulterar i färgförlust eller fula märken som 

försämrar mosaikens estetiska utseende. För att bevara mosaikernas kvalitet och 

utseende bör du undvika att de kommer i kontakt med självhäftande material. Behandla 

alla typer av mosaik med största försiktighet och se till att ingen skadlig skalning eller 

felaktig hantering skadar ytan. 

 

 

 

II. Substrat och skärning 
 

 

Ytan ska vara solid, slät, jämn, bärande, torr och dammfri. Eventuella ojämnheter ska 

alltid utjämnas före montering. Vita ytor ska förberedas med ett vitt flexibelt lim. Efter en 

lämplig torktid bör ytan slipas med en slipsten. Dammsug sedan upp det resulterande 

slipdammet noggrant. Släta eller extremt täta ytor bör ruggas upp för att säkerställa 

bättre vidhäftning. 

Cementbaserade eller mineralbaserade underlag (t.ex. avjämningsmassa, puts, 

gipsskivor) måste först grundas med lämplig grundfärg. Grundbehandling krävs dock i 

allmänhet inte för stödelement av styvt skum. 

 

Klippning av mosaiken 

Använd verktyg som är lämpliga för det speciella mosaikmaterialet vid skärning. Tips: 

Minska skärningen genom smart planering (se även avsnittet "Installation"), eftersom 

detta ökar risken för materialskador eller brott. För att undvika att skada mosaiken, 

använd endast icke-permanenta pennor för markeringar under skärning. 

 

Aluminium, rostfritt stål och kopparmosaik 

Kapning och bearbetning av aluminium, rostfritt stål och kopparmosaik kräver ett exakt 

tillvägagångssätt och rätt verktyg för att uppnå ett rent och professionellt resultat. 

Metallmosaiker består ofta av ett tunt metallskikt på en keramisk eller plastkärna, vilket 

kräver speciell skärteknik. Placera först mosaiken på en stabil, halkfri yta och markera 

skärlinjen med en vattentät penna eller maskeringstejp för att exakt ange önskad 

skärriktning. 

För raka snitt är en högkvalitativ kakelskärare med en diamantbelagd skärrulle eller en 

våtkapmaskin idealisk. Dessa verktyg säkerställer rena kanter och minimerar risken för 

skador på metallskiktet. Alternativt kan en metallsåg med fina tänder användas för 

mindre justeringar. Arbeta långsamt och jämnt för att undvika flisning eller deformation. 

Efter kapning ska vassa kanter och ojämnheter slätas försiktigt med fil eller sandpapper 

för att undvika skador och för att säkerställa att mosaiken passar sömlöst i intilliggande 

bitar. För små justeringar är mosaiktång med speciella insatser för metall lämpliga. Se till 

att bearbeta materialet noggrant, annars kan metallskiktet lossna. 



Glasmosaik 

Att skära och bearbeta glasmosaik kräver noggrant arbete och rätt verktyg för att uppnå 

ett jämnt och exakt resultat. Börja med att placera glasmosaiken på en stabil och ren 

yta. Markera skärlinjen med en vattentät markör eller maskeringstejp och använd en 

linjal för att säkerställa att linjen är rak. För raka snitt rekommenderas en kakelskärare 

med diamant- eller karbidbelagd klinga, medan en vattenkyld glassåg är idealisk för mer 

komplexa former. 

Klipp långsamt och jämnt för att undvika splittring och kyl den skurna kanten med vatten 

om det behövs för att förhindra överhettning och sprickbildning. Efter kapning ska 

kanterna jämnas till med fint sandpapper eller ett bryne för att få bort vassa kanter. För 

små justeringar kan du använda mosaiktång, arbeta i små steg för att minimera skador. 

 

Konstgjord / natursten och natursten kombination mosaik 

Kapning och bearbetning av konstgjorda, naturstens- och naturstensmosaiker kräver 

omsorg och rätt verktyg för att uppnå ett rent och jämnt resultat. Naturstenar som 

marmor, skiffer eller travertin är känsligare än konstgjorda material och kan gå sönder 

eller slita om de inte hanteras på rätt sätt. Därför är det avgörande att välja rätt teknik. 

Börja med förberedelsen: Lägg mosaiken på en stabil och halkfri yta och markera önskad 

skärlinje med en penna eller maskeringstejp. Exakt märkning är viktig för att underlätta 

skärningen. Våtkapmaskiner med diamantbelagda blad rekommenderas för kapning av 

natur- eller konststen, eftersom de möjliggör rena skärningar och förhindrar överhettning 

och flisning genom vattenkylning. En högkvalitativ kakelskärare lämpar sig även för raka 

snitt i stenmosaik. Alternativt kan en vinkelslip med motsvarande diamantskiva och/eller 

stenskiva användas, även om skärresultaten är mindre exakta än med andra 

skärmetoder. För mycket ömtåliga eller tunna stenar kan små handverktyg som 

mosaiktång användas för att justera enskilda bitar. 

Efter kapning ska de skurna kanterna slipas med sandpapper eller ett slipblock för att 

jämna till skarpa kanter och förfina utseendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Läggning 
 

 

Att lägga mosaikmattor kräver noggrann planering för att uppnå ett konsekvent och 

professionellt resultat. Börja med att välja en lämplig utgångspunkt. Du bör överväga 

dimensionerna på mosaikmattorna samt det önskade visuella utseendet. Planera så att 

så många hela mattor som möjligt kan läggas och kapade bitar används på mindre 

iögonfallande områden, som kanter eller hörn. En preliminär torr installation hjälper till 

att kontrollera mattornas läge och säkerställa jämna avstånd. Ta hänsyn till fogbredden 

mellan mosaikstenarna och mattorna för att säkerställa ett enhetligt helhetsutseende. 

Markera installationsområdet med linjer eller guider för att underlätta exakt inriktning av 

mosaikmattorna. 

 

Förbereda limmet 

Läggbruket eller limmet får inte vara för flytande för att förhindra att mattorna glider. 

Använd ett lim lämpligt för mosaik och respektive yta, gärna vitbaserat för att undvika 

genomskinlighet. Applicera limmet på små ytor, eftersom det inte ska torka innan 

mattorna sätts in. En tandspackel vars tandform och storlek motsvarar stenstorlek och 

fogdjup säkerställer en jämn fördelning av limmet. Efter applicering, släta till limmet 

något för att uppnå hålfria resultat och för att förhindra att lim tränger igenom fogarna 

eller gallret. 

 

Att lägga mattorna 

Blanda mosaikmattor från flera lådor för att balansera färgvariationer och uppnå ett 

harmoniskt utseende. Lägg den första mattan längs de markerade linjerna och tryck in 

den jämnt i limmet. Använd en gummiskiva eller gummirulle för att försiktigt knacka och 

jämna till stenarna. Undvik överdrivet tryck, vilket kan skada mosaiken eller förskjuta 

den självhäftande basen. Arbeta snabbt för att hålla limmet fräscht och ta bort 

överflödigt lim direkt, speciellt från fogområdena, för att undvika rengöringsproblem 

senare. 

 

Integration med andra material 

Om mosaiken läggs i kombination med andra material, se till att materialtjockleken och 

höjden på mosaikmattorna är anpassade. Vid behov kan höjdjustering med ett 

självhäftande underlag eller styva skumskivor vara nödvändigt för att säkerställa plan 

installation. 

 

Slutbesiktning och skötsel under installationen 

Rengör mosaikens yta regelbundet under hela installationsprocessen för att ta bort 

eventuella limrester. Detta underlättar efterföljande rengöring och förhindrar skador på 

materialet. Se till att inga limrester torkar på framsidan, eftersom detta är svårt att få 

bort och kan försämra utseendet. 

 

Anteckningar om efterbehandling 

Låt de utlagda mattorna härda tillräckligt innan du börjar foga. Limmets härdning är 

avgörande för att säkerställa ett hållbart och stabilt resultat. Tillåt minst 24 timmars 

torktid om inte limtillverkaren ger mer specifika instruktioner. 

Genom att arbeta exakt och följa dessa steg får du en ren, stabil och visuellt tilltalande 

installation av mosaikmattorna. 

 

Använd endast vitbaserat bruk/lim för att förhindra att färgen syns igenom. Se till att 

limmet som används är lämpligt för den specifika mosaiken, den avsedda användningen 

och ytan. 

 

 

 



Glas / aluminium / rostfritt stål och kopparmosaik 

Installera dessa mosaiker med ett vitt murbruk/lim (polymermodifierad och hydrauliskt 

snabbhärdande, C2FT eller C2FTE enligt EN-klassificering) för icke-absorberande 

material. Se till att behålla mosaikmattornas ådringsriktning för ett enhetligt och 

harmoniskt utseende. 

 

Konstgjord / keramik / natursten och natursten kombination mosaik 

Montera dessa mosaiker med en vit murbruk/lim lämplig för natursten 

(polymermodifierad och hydrauliskt snabbhärdande, C2FT eller C2FTE enligt EN-

klassificering) för absorberande material. 

 

 

Permanent vått område 

Installera endast mosaik i permanent våta utrymmen (t.ex. i pooler, duschar eller 

liknande fuktiga utrymmen) med ett kemikaliebeständigt reaktionshartslim (2-

komponent reaktionshartsbindemedel, R2T enligt EN-klassificering). För att säkerställa 

att alla krav uppfylls rekommenderar vi att du även konsulterar tillverkaren för 

ytterligare lämpliga material och specifika instruktioner. 

Vissa poolmosaiker har en pappersbunden yta på framsidan, som är speciellt framtagen 

för hålrumsfri och optimal vidhäftning i limbädden. Istället för ett stödnät har dessa 

mosaiker ett pappersstöd på framsidan. Detta säkerställer att varje enskild mosaikplatta 

har fullständig kontakt med den självhäftande bädden och undviker samtidigt risken för 

organisk förorening i poolvattnet orsakad av nätmaterial. 

Men det finns även poolmosaiker som limmas på baksidan med ett speciellt nät för att 

förhindra eventuell biologisk kontaminering. Dessa är högkvalitativa nätbundna mosaiker 

med speciella vattentäta nätmaterial eller epoxibaserade lim. Observera dock att endast 

installation med mosaik limmad på framsidan med papper uppfyller DIN EN 14411. 

Denna standard reglerar kraven på keramiska plattor och plattor, inklusive mosaik, som 

används i permanent våta utrymmen som simbassänger. 

Dessutom finns det specifika rekommendationer och tekniska datablad från German 

Mosaic Working Group (AGM) eller liknande fackföreningar angående användningen av 

sådana speciella mosaiker i simbassänger. Ofta behandlas också kraven på lim och 

fogbruk i permanent våta utrymmen. 

För detaljerade krav angående den pappersbundna framsidan eller 

bearbetningsinstruktioner kan det vara användbart att hänvisa till tillverkarens 

dokumentation eller kompletterande riktlinjer såsom ZDB-broschyren "Swimming Pool 

Construction". 

Den främre pappersbindningen säkerställer en exakt och stabil läggning eftersom den 

fixerar mosaikstenarna under installationen. 

Viktigt: Sidan med pappersomslaget är framsidan av mosaiken. 

Efter installationen måste papperet tas bort helt innan mosaiken kommer i kontakt med 

vatten. För att göra detta, fukta papperslocket lätt och dra försiktigt av det efter att 

limmet har stelnat tillräckligt. Borttagning bör utföras efter den rekommenderade 

torktiden för limmet för att säkerställa optimal vidhäftning av mosaikstenarna och 

långvarig motståndskraft mot fukt och kemisk påverkan. Efter installationen, låt 

murbruket/limmet torka i minst 24 timmar innan injektering. Detta säkerställer att 

mosaiken är ordentligt förankrad och att injekteringen kan göras rent och permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Disposition 
 

 

Injektera mosaiken i små ytor med ett lämpligt injekteringsbruk. Se till att fogflanken 

och underlaget är torra och fria från komponenter som skulle försämra vidhäftningen. Ta 

bort eventuella limrester från fogarna före fogning och skrapa ut dem jämnt och djupt. 

Fogarna får inte vara blöta vid fogning. 

Applicera fogmassan jämnt i fogarna med en gummiskrapa eller gummiskiva. Ta 

försiktigt bort överflödigt injekteringsbruk med en svampbräda eller handsvamp. Rengör 

mosaikbeläggningen genast med en torr trasa. Låt fogmassan torka i minst 24 timmar 

innan du rengör hela ytan noggrant med lämpliga rengöringsmedel (se även avsnitt: 

Rengöring). 

Vissa mosaiker kan ha urtag av visuella designskäl eller på grund av materialspecifika 

egenskaper. Vid injektering kan rester av injekteringsbruket finnas kvar i dessa urtag, 

vilket kan leda till en "strimmig" eller "strimmig" effekt. Denna effekt kan minskas genom 

att noggrant rengöra ytan direkt efter injektering och använda en lerliknande 

injekteringsbruk. En stark färgkontrast förstärker denna effekt. 

 

 

Aluminium / rostfritt stål och kopparmosaik 

Injektering av mosaiker av aluminium, rostfritt stål och koppar kräver särskild omsorg 

och val av lämplig injekteringsbruk för att skydda det ömtåliga metallmaterialet och 

uppnå ett högkvalitativt slutresultat. Dessa typer av mosaiker har ofta ett tunt 

metallskikt applicerat på en keramisk eller plastkärna, varför vissa kemiska reaktioner 

eller mekanisk påverkan måste undvikas. 

 

Lämplig fogmassa 

För mosaik av aluminium, rostfritt stål och koppar bör en finkornig, plastmodifierad fog 

användas, som är speciellt utformad för metalliska ytor och icke-absorberande material. 

Fogmassor som innehåller kvartssand kan orsaka ytrepor om fel verktyg används. 

Alternativt kan fogtätningar av epoxiharts användas eftersom de är kemiskt stabila och 

ger hög motståndskraft mot fukt och smuts. 

 

Specialfunktioner i materialval 

Korrosionsskydd: Använd ett syrafritt injekteringsbruk för att undvika kemiska 

reaktioner med metallytan. Aggressiva eller cementbaserade fogtätningar kan angripa 

eller oxidera metallskiktet. 

Massans finhet: Fogmassan bör ha en finkornig för att undvika repor på den känsliga 

metallytan. 

 

Viktig information för metallmosaiker 

Undvika vattenfläckar: Efter injektering bör ytan torkas noggrant för att förhindra 

vattenfläckar eller rester på metallytan. 

Ytkänslighet: Skydda metallbeläggningen från repor eller mekaniska skador under hela 

injekteringsprocessen. 

Val av fogfärg: Välj en fogfärg som visuellt matchar metallytan för att framhäva 

mosaikdesignen. 

 

Eftervård 

Låt fogmassan härda helt enligt tillverkarens instruktioner. Mosaikytorna ska endast 

rengöras eller utsättas för påfrestningar efter att de har torkat helt. För att behålla 

utseendet på lång sikt rekommenderas att regelbundet vårda metallytorna med ett 

lämpligt rengöringsmedel. 

Detta försiktiga tillvägagångssätt säkerställer att mosaik av aluminium, rostfritt stål och 

koppar är perfekt injekterad utan att kompromissa med deras eleganta utseende eller 

funktionalitet. 



Glasmosaik 

Injekteringen av glasmosaik kräver ett särskilt noggrant tillvägagångssätt för att på 

bästa sätt visa materialets transparenta eller genomskinliga egenskaper och för att 

säkerställa långsiktig stabilitet. Eftersom glas är mer känsligt för kemisk påverkan, repor 

och fläckar, är det avgörande att välja rätt injekteringsbruk och teknik. 

 

Lämplig fogmassa 

För glasmosaik rekommenderas en finkornig, plastmodifierad injekteringsbruk som är 

lämplig för glasytor och icke-absorberande material. Även här kan en fog som innehåller 

kvartssand orsaka ytrepor om fel verktyg väljs. Detta säkerställer en enhetlig fogstruktur 

och minskar risken för repor. Se till att fogkamrarna är helt fyllda med fogmassa för att 

undvika ljusbrytning och därmed optisk försämring. Alternativt kan en epoxiharts av hög 

kvalitet användas, speciellt i våta utrymmen, eftersom den är vatten- och 

kemikaliebeständig. 

 

För transparent eller halvtransparent glasmosaik, välj en ljus injekteringsfärg (t.ex. vit 

eller grå), eftersom mörka färger kan synas genom glaset och påverka utseendet. 

 

Viktig information för glasmosaik 

Skydd mot repor: Använd inte verktyg eller rengöringsmaterial med nötande ytor för 

att undvika att skada glaset. 

Tänk på färgen på fogmassan: Färgen på fogmassan bör väljas noggrant, eftersom 

den starkt påverkar det övergripande utseendet på grund av glasets genomskinlighet. 

Säkerställ enhetlighet: Se till att fogmassan är jämnt fördelad för att undvika 

skuggeffekter eller luftfickor. 

Eftervård 

Låt fogmassan härda helt enligt tillverkarens anvisningar innan du utsätter ytan för stress 

eller rengöring. I våta områden bör härdningstiden observeras för att förhindra 

vattenabsorption eller skada. 

Tack vare denna exakta injekteringsprocedur behåller glasmosaik sitt briljanta utseende 

och imponerar med sitt långvariga, stabila utförande. 

 

 

Konstgjord / keramik / natursten och natursten kombination mosaik 

Injektering av mosaiker av konstgjord, keramik eller natursten, samt kombinationer 

därav, kräver användning av ett speciellt lämpligt injekteringsbruk som är skräddarsytt 

efter materialens egenskaper. Eftersom natursten och vissa absorberande 

mosaikmaterial kan reagera känsligt på fukt och kemisk påverkan, är en 

polymermodifierad injekteringsbruk lämplig för natursten idealisk. Detta förhindrar 

missfärgning och skador samtidigt som det säkerställer en långvarig, robust fog. 

 

Lämplig fogmassa 

Polymermodifierade injekteringsbruk är speciellt framtagna för att skydda absorberande 

och känsliga material som natursten. De erbjuder följande fördelar: 

 

Skydd mot missfärgning: Den speciella sammansättningen minskar risken för 

kantmissfärgning eller missfärgning som kan uppstå i natursten på grund av 

fuktrelaterade reaktioner. 

Flexibilitet: De kompenserar för små spänningar mellan mosaikstenarna och underlaget 

och förhindrar sprickor. 

Hållbarhet: Injekteringen är nötningsbeständig och resistent mot vatten, smuts och 

andra påfrestningar. 

 

Eftervård 

Låt den injekterade ytan härda helt enligt tillverkarens instruktioner innan du lägger 

någon belastning på ytan eller rengör den med vatten. Detta säkerställer optimal styrka i 

lederna och långvarig estetik. 



Med rätt fog och teknik kan du uppnå perfekt fog som inte bara är funktionell utan också 

visuellt tilltalande – speciellt för kombinationen av natursten, keramik och konstgjorda 

material. 

 

 

Permanent våtområde & poolmosaik 

Vid injektering av mosaik i permanent våta utrymmen – som simbassänger, spa eller 

andra permanent fuktiga miljöer – är valet av injekteringsbruk avgörande för hela ytans 

hållbarhet och hygien. 

 

Lämplig fogmassa 

För dessa krävande applikationer måste en kemikaliebeständig reaktionshartsfogmassa 

användas, eftersom konventionella cementbaserade fogmassar inte tål de långvariga 

påfrestningarna av fukt, klor, saltvatten och andra kemiska påverkningar. 

 

Reaktiva hartsfogtätningar baserade på epoxiharts erbjuder följande fördelar: 

Vatten- och fuktbeständighet: De bildar en helt tät fog som inte absorberar vatten 

och skyddar därmed det underliggande limskiktet. 

Kemikaliebeständighet: De är resistenta mot rengöringsmedel, klor och salter som är 

vanliga i permanent våta utrymmen. 

Hög motståndskraft: Epoxihartsfogar är mekaniskt mycket robusta och motstår 

nötning under rengöring eller användning. 

Använd endast fogmaterial som är specifikt godkända av tillverkaren för användning i 

permanent våta utrymmen. 

 

Allmän information 

Se till att den reaktiva hartsmassan är lämplig för de mosaikmaterial som används (t.ex. 

glas, natursten eller metall) för att undvika missfärgning eller kemiska reaktioner. 

Arbeta snabbt och exakt, eftersom reaktiva hartser härdar snabbare än konventionella 

fogtätningsmedel. 

Genom att använda ett högkvalitativt, kemikaliebeständigt reaktivt hartsbruk säkerställer 

du att mosaiken förblir permanent vattentät, ser visuellt tilltalande ut och uppfyller de 

höga kraven på ett permanent vått område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



V. Skyddsinstruktioner 
 

 

Vid bearbetning och läggning av kombinationsmosaik av natursten och natursten samt 

oglaserad keramik är det viktigt att följa några grundläggande skyddsanvisningar för att 

skydda materialen och uppnå optimala resultat. Dessa material är ofta känsligare än 

konventionella plattor och kan skadas av felaktig hantering eller felaktiga 

rengöringsmetoder. 

 

 

Skyddsinstruktioner för kombinationsmosaik av natursten och natursten: 

 

Undvik repor och sprickor: 

Natursten är ett relativt mjukt material och kan skadas av mekanisk påverkan som repor 

eller stötar. Använd alltid mjuka verktyg när du arbetar och undvik direktkontakt med 

hårda ytor som kan repa materialet. 

Skydd mot fukt: 

Natursten är porös och kan absorbera fukt. Otillräcklig tätning kan göra att stenen 

absorberar vatten, vilket kan leda till missfärgning eller deformation. Se till att ytan är 

väl tät efter injektering eller läggning. Detta skyddar inte bara mot fukt, utan även mot 

fläckar som kan orsakas av vätskor eller oljor. 

Undvika kemiska reaktioner: 

Naturstenar är känsliga för sura eller alkaliska rengöringsmedel. Syror (som vinäger, 

citron eller aggressiva rengöringsmedel) kan angripa stenen och skada dess yta. Använd 

pH-neutrala rengöringsmedel som är speciellt utformade för natursten. 

Färgförstärkare: 

Önskas en livaktigt färgad yta, behandla ytan efter injektering med en färgförstärkare 

lämplig för natursten för att intensifiera färgerna och optimera utseendet. 

 

 

Skyddsinstruktioner för oglaserad keramisk mosaik: 

 

Undvik smuts och fläckar: 

Oglaserad keramik är porös och kan absorbera smuts och vätskor. Det är därför lämpligt 

att rengöra ytan regelbundet och förhindra omedelbar fläckning. 

Innan du installerar oglaserad keramik, försegla dem med en lämplig vattentätande 

spray/fläckskydd eller tätningsmedel. Detta skyddar mot fukt och underlättar skötseln. 

Skydd mot nötning och repor: 

Liksom med naturstensmosaiker bör oglaserade keramiska mosaiker också skyddas från 

hårda stötar och repor. 

Injektering och torkning: 

Vid injektering, se till att använda en speciell injekteringsbruk för oglaserad keramik för 

att undvika att skada materialet. En polymermodifierad fogmassa är idealisk eftersom 

den stöter bort fukt och skyddar ytan. 

Låt keramiken torka helt efter installationen för att undvika att fukt fastnar och för att 

säkerställa optimal vidhäftning av fogmassan. 

Långtidsvård: 

Oglaserad keramik kräver regelbunden skötsel för att hålla ytan i gott skick. Efter 

injektering och torkning bör du regelbundet rengöra ytorna med en mjuk trasa för att ta 

bort smuts och damm. 

Regelbunden återförslutning kan förlänga livslängden på oglaserad keramik och skydda 

mot ytterligare missfärgning eller fläckar. 

 

 

 

 



VI. Rengöring 
 

 

Allmän information om rengöring av mosaiker 

Korrekt rengöring av mosaiker är avgörande för deras långsiktiga hållbarhet och 

estetiska utseende. Olika typer av mosaik kräver olika rengöringsmetoder, eftersom 

varje material har sina egna egenskaper och känsligheter. I allmänhet bör mosaiker 

rengöras med skonsamma, icke-slipande medel för att undvika att skada ytan och för att 

bevara dess färg. Testa varje rengöringsmedel på ett litet, oansenligt område innan du 

använder det på hela ytan och var alltid uppmärksam på appliceringsetiketten och 

tillverkarens användningsområde. Använd endast produkter som är lämpliga för 

respektive material. 

 

Allmänna rengöringstips för alla mosaiker: 

Undvik aggressiva rengöringsmedel: Använd inte starka syror eller alkaliska 

rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada ytan på mosaikstenarna och fogar. pH-

neutrala eller milt alkaliska rengöringsmedel rekommenderas. 

Regelbunden rengöring: Damm, smuts och skräp bör tas bort regelbundet för att 

förhindra att smuts fastnar eller att avlagringar bildas. 

Användning av mjuka trasor eller svampar: Undvik grova eller nötande 

rengöringsmaterial som kan repa ytan. Mikrofiberdukar och mjuka svampar är idealiska. 

Vattenavvisande: När du rengör mosaiker installerade i fuktiga områden som badrum 

eller kök, se till att ytorna är ordentligt torkade för att undvika kalkavlagringar eller 

vattenfläckar. 

 

 

Rengöring av oglaserad mosaik 

Oglaserad keramik är känslig för aggressiva eller sura rengöringsmedel, som kan angripa 

ytan och orsaka missfärgning. Se till att endast använda pH-neutrala 

rengöringsprodukter. 

Om mosaikgolvet är mycket smutsigt, använd milda rengöringsmedel lämpliga för 

keramik eller naturliga rengöringsmetoder som en blandning av vatten och bakpulver. 

 

 

Rengöring av aluminium, rostfritt stål och kopparmosaik 

Mosaiker gjorda av aluminium, rostfritt stål och koppar är känsligare för kemiska 

reaktioner och repor, så särskild försiktighet måste iakttas när du rengör dem. 

 

Aluminium: Aluminium är inte känsligt för korrosion eftersom det skyddar sig genom att 

bilda ett naturligt oxidskikt på några nm tjockt när det reagerar med luftens syre. 

Använd inte aggressiva rengöringsmedel som kan angripa metallens skyddande lager. Ett 

pH-neutralt rengöringsmedel eller ett speciellt aluminiumrengöringsmedel är lämpligt. 

Undvik hårda slipmedel eller stålborstar, eftersom dessa kan repa ytan och få materialet 

att se matt ut. Torka av mosaiken med en mjuk trasa eller mikrofiber och torka den 

sedan ordentligt för att förhindra vattenfläckar. 

 

Rostfritt stål: Mosaik i rostfritt stål kan bli smutsig på grund av fett, fingeravtryck och 

kalkavlagringar. För att rengöra dem, använd ett speciellt rengöringsmedel för rostfritt 

stål eller ett milt rengöringsmedel med en mjuk trasa. Vid envisa fläckar kan man även 

då och då använda en blandning av vinäger och vatten, men undvik starkt sura 

rengöringsmedel eftersom dessa kan skada ytan på lång sikt. Efter rengöring, polera 

ytan med en mjuk, torr trasa för att bevara dess naturliga glans. 

 

Koppar: Kopparmosaiker kräver särskild omsorg för att förhindra eller ta bort bildningen 

av patina. För rengöring kan du använda en blandning av citronsaft och bakpulver eller 

ett speciellt kopparrengöringsmedel för att polera metallen och ta bort smuts och 



oxidation. Använd aldrig slipande rengöringsmedel som kan repa kopparn. Torka av ytan 

med en mjuk, luddfri trasa och torka ordentligt. 

 

Rengör dessa mosaiker med en mjuk svamp och varmt tvålvatten eller alkohol. Använd 

inte sura eller alkaliska slipande rengöringsmedel. 

 

 

Rengöring av konstgjorda och glasmosaiker 

Konstgjorda mosaiker och glasmosaiker är mindre mottagliga för fläckar på grund av sin 

släta, icke-porösa yta, men kräver noggrann rengöring för att behålla sitt utseende. 

 

Konstgjord mosaik: Konstgjord stenmosaik är robust och motståndskraftig mot fläckar. 

Vid rengöring bör du använda milda rengöringsmedel och en mjuk trasa eller svamp. För 

tyngre avlagringar eller fläckar kan en blandning av vatten och vinäger vara till hjälp. Var 

noga med att inte använda hårda eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan 

repa ytan och försämra dess glans. 

 

Glasmosaik: Eftersom glasytor är benägna att få kalkavlagringar och ränder bör du 

använda ett milt, pH-neutralt glasrengöringsmedel för att ta bort smuts och fläckar. 

Glasmosaik kan enkelt rengöras med mikrofiberdukar eller mjuka svampar. För att 

undvika ränder, polera ytan med en torr trasa efter rengöring. Undvik slipande 

rengöringsmedel eller stålborstar, eftersom dessa kan repa och matta glasytan. 

 

Rengör dessa mosaiker med kommersiellt tillgängliga icke-alkaliska glasrengöringsmedel 

som inte innehåller slipande ingredienser. 

 

 

Rengöring av natursten och naturstenskombinationsmosaik 

Naturstensmosaiker kräver särskild uppmärksamhet eftersom de är benägna att få repor 

och fläckar, särskilt om de inte har förseglats ordentligt. 

 

Allmän rengöring: För naturstensmosaiker bör endast pH-neutrala (stenneutrala, inte 

hudneutrala!) rengöringsmedel användas, som inte angriper stenen eller skadar ytan. 

Starka och frätande rengöringsmedel, särskilt de med hög syrahalt (t.ex. vinäger eller 

citronsaft), bör undvikas eftersom de kan angripa och missfärga stenen. Använd mjuka 

svampar eller trasor för att ta bort smuts och damm utan att repa stenen. 

 

Undvika fläckar: Naturstenar är särskilt känsliga för oljor, syror och fetter. Utspillda 

vätskor ska torkas upp omedelbart för att förhindra att de tränger in i stenen. Om ytan 

redan är smutsig kan du göra en pasta av bakpulver och vatten och försiktigt applicera 

den på de drabbade områdena. Låt denna pasta verka och torka sedan försiktigt av den. 

 

Impregnering och tätning: För att underlätta rengöring och öka hållbarheten hos 

naturstenen bör naturstensmosaiker regelbundet behandlas med ett 

impregneringsmedel. Detta hjälper till att skydda ytan från fläckar och fukt och 

underlättar efterföljande rengöring. Observera att impregneringen inte skyddar mot 

syraexponering. 

 

När du använder naturstensmosaik, se till att också följa rengöringsinstruktionerna för de 

andra materialen som används. 

 

 

 



VII. Självhäftande mosaik/väggpaneler 
 

 

Förvaring och användning 

Förvara inte varorna utomhus eller på platser med hög luftfuktighet. Undvik användning i 

våta och permanent våta områden. Produkten är inte lämplig för användning i duschar 

eller i områden som permanent utsätts för stora mängder vatten, såsom simbassänger. 

Extrema värmezoner som eldstäder, gasspisar eller öppna lågor bör också undvikas. 

Ytan som ska täckas ska vara ren, torr och dammfri. Se till att den är tillräckligt torr 

innan du applicerar de självhäftande mosaikmattorna. Undvik att applicera på porösa, 

grova ytor, de som innehåller latex, vinyl eller polyvinylacetat (PVA) eller på tapeter. 

Mosaikmattorna är svåra att ta bort när de väl limmats fast. Se därför till att varje matta 

passar exakt. Om en matta inte är korrekt installerad måste den omedelbart tas bort och 

ersättas med en ny eftersom den inte kan återanvändas. 

 

Användningsområde 

Produkten är endast lämplig för väggytor inomhus. Testa produkten i förväg på det 

område som ska täckas. Lämpliga ytor är målade väggar (se till att färgen har torkat 

tillräckligt), släta plattor, gipsskivor eller MDF-skivor. Alla ytor ska vara torra, släta, rena 

och fria från fett, damm eller smutspartiklar, eftersom dessa kan försämra den 

vidhäftande effekten. Dessutom måste väggarna kunna bära produktens vikt. 

 

Förberedelse av området 

Rengör hela det avsedda området noggrant. Ta bort alla rester som lim, fett och smuts 

för att säkerställa optimal vidhäftning. Låt ytan torka tillräckligt och låt väggen nå 

rumstemperatur på cirka 20°C innan du börjar applicera mosaikmattorna. 

 

Fästa mosaikmattorna 

Den första mattan måste installeras perfekt och rak, eftersom alla andra mattor kommer 

att anpassas till den. Välj därför en lämplig utgångspunkt och ge dig själv tillräckligt med 

tid. Placera mosaikmattan på väggen innan du tar bort skyddspapperet från den 

självhäftande ytan. Det är bäst att rita en rak linje eller skissera konturerna med hjälp av 

ett vattenpass och en penna för att säkerställa exakt inriktning och undvika misstag. 

 

Beskärning 

För att skära mosaikmattorna, använd verktyg som är lämpliga för respektive material. 

Se avsnittet "Underlag och kapning". 

 

Skala och stick fast 

Rikta in den övre kanten av mosaikmattan längs den ritade linjen och dra långsamt bort 

skyddspapperet från den självhäftande ytan. Använd under tiden en svampskiva för att 

trycka den exponerade självhäftande ytan jämnt mot väggen tills allt skyddspapper är 

borttaget och mosaikmattan är helt applicerad. 

 

Tätning 

Använd silikon för att täta alla kanter mellan väggen och mosaikmattan för att 

säkerställa en ren, permanent anslutning. 

 

 

 

 

Obs: Med reservation för ändringar, tryckfel och fel (1 januari 2025). 


